


Un vistoso giemplo de filones auriferos en bandas de cizalla.
Contacto por falla entre e conglomerado y las Areniscas de Azorgo.

Labores mineras que seinician en tiempos de |os romanos.
Hueco explotado del filon “Ingeniera”, socavon “ Dos de Mayo” .

Posibilidad de localizar ggemplares de oro nativo visible.
Descendiendo por un pozo de arrastre en € filén “Moralidad” .
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BUENASBODAS

EL ORO DE LOS MONTES DE TOLEDO

B “Es fama entre los bistoriadores, que tiene la ciudad de Toledo, por
particular excelencia, cerca de si muchas minas de oro y plata y otros
metales, que si fuesen buscados con diligencia, como lo bicieron los ro-
manos cuando eran poderosos, se hallaria abundancia de ellos’.

Eugenio Larruga, 1789.

Autores: Carlos GONZALEZ BARGUENO (*)

ifiigo OREA (*)
Luis JORDA ()

(*) Grupo Mineralogista de Madrid

INTRODUCCION

AS minas de oro que hay
cerca de la poblacién de
Buenasbodas (Toledo),
mas conocidas entre afi-
cionados y estudiosos de

la mineralogia como las minas de La
Nava de Ricomalillo, son un grupo de
labores en las que se extraia el noble
metal mediante &l beneficio defilones
de cuarzo aurifero. Estas minas son

conocidas desde muy antiguo y prue-
badedlo esque d nombrede LaNava
de Ricomalillo vendria por la proba-
ble transformacién, por abuso del len-
guagje, de “Navadel Rico Amarillo”.

Una vista de la localidad de Buenashodas desde la escombrera de la mina “El Capitdn”, en el cerro Juncal. Noviembre de 2001. Foto: G. Garcia.
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El yacimiento consta de unared prin-
cipal de filones-capa de cuarzo, pseu-
doconcordantes con la estratificacion
de las rocas encagjantes, que tienen
un rumbo general NO-SE con buza-
mientos de 50° - 60° al NE. Aparte
de estos filones hay otros sistemas
menores, aproximadamente ortogo-
nales al principal, con buzamientos
menores a 70° al NO. La paragéne-
sis es muy sencilla, estando consti-
tuida por cuarzo que incluye peque-
fias cantidades de pirita, arsenopirita
y 0ro nativo.

El oro nativo esrelativamente fécil en-
contrarlo en particulas de tamafio vi-
sibleasimplevista, y por este motivo,
las minas de Buenasbodas han sido
muestreadas repetidas veces por afi-
cionados alamineralogia. AUn hoy dia
son accesibles parte de las labores de
interior, especialmente el socavén de-
nominado “Dos de Mayo”, que per-
mite hacer buenas observaciones geo-
I6gico-mineras y, con un poco de
fortuna, encontrar algunos e emplares
del metal amarillo.

BUENASBODAS

ANTECEDENTES

Lostrabajos mineros en Buenashodas se
remontan a tiempos pretéritos. Se han
reconocido claros vestigios de laboreo
de época romana, lo cual no es de ex-
trafiar, dado que los romanos fueron
grandes mineros que investigarony ex-
plotaron ampliamente los recursos na-
turaes que habiaenlaPeninsulalbérica
L as principal es |abores mineras fueron
realizadas en lasegundamitad del siglo
XIX, siendo en ese periodo cuando se
construyeron y excavaron los edificios
y galerias que hoy dia pueden recono-
cerse sobre e terreno. Unade estas la-
boresesel socavon “Dosde Mayo” ga-
leria transversa que corta & conjunto
principa de filones auriferos, sobre €
cud secentrad presentetrabgjo. Enlos
anos 40 del siglo pasado, Messeguer
Pardo (1945) realiz6 un extenso estudio
deinvestigacion, paralo cua serecon-
quistaron y sanearon labores que habian
sido abandonadas 80 afios antes y se
prolongaron agunas de elas. Aunque
los resultados de agquellainvestigacion
fueron negativos, se obtuvieron espec-
taculares muestras de oro que fueron

ABSTRACT

Located in the southwest of Toledo
province (Spain), Buenasbodas
mines are a group of abandoned
works of disseminated and gold
veinlets in quartz veins.

Native gold is still visible along
quartz veins, specially in the “ Dos
de Mayo” shaft and its dumps. Still
accessible, both have been sampled
by mineral collectors. For this paper,
all accessible areas in the mine have
been surveyed and an integrated up
to date view on the possibilities of
the mine is drawn.

donadas ad IGME. Gracias también a
aquel trabajo hoy diason accesiblesuna
parte de las galerias de lamina

Desde hace unos afios, en las escom-
breras y filones accesibles de estas
minas se han encontrado con cierta
frecuencia ejemplares de oro nativo
en cuarzo de tamafio milimétrico. Se
trata de uno de los pocos yacimien-
tos espariol es donde se puede encon-

Fotografia aérea del area de la mina “Pilar”. Destaca la mancha arbolada de la Sierra Jaeiia, con sus amplios canchales de denudacion dominando la llanura donde se
encuentran Buenashodas y La Nava de Ricomalillo. Se han sefialado las labores principales. Fotograma a escala 1: 18.000 del Servicio Geografico.
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Croquis de situacion de las principales labores mineras en la Sierra Jaefia, con la zona de captacion del Arroyo
Ollegoso (aurifero) y punto de bateo positivo. Fuente: L. Jorda.

Grano redondeado de oro nativo con diminutas esférulas de goethita brillante. Encuadre de 20 mm. Coleccion:
C. Gonzalez Barguefio. Foto: F. Pifia.

trar el oro primario y tiene, ademas,
unos caracteres geol 6gicos y metal o-
génicos de gran interés. En el pre-
sente trabajo, los autores han reco-
nocido en lo posible el desarrollo de
las|abores deinterior y exterior en un
intento de ofrrecer con texto e image-
nes una vision actualizada del yaci-
miento, asi como de sus posibilidades
mineraldgicasy didécticas para cual-

quier entusiasta del tema.

CONTEXTO GEOGRAFICO Y
GEOLOGICO DEL YACIMIENTO

Las minas de oro de Buenasbodas selo-
cdlizan en @ suroeste delaprovinciade
Toledo, enlacomarcaconocidacomo La
Jara. Concretamente, laslaboresmineras
e hdlan entre las poblaciones de La

Aunque en la
region hay algunas otras
manifestaciones auriferas,
los caracteres geologicos y
metalogénicos hacen de
Buenasbodas un caso
peculiar y aislado en este
contexto geologico de la
parte meriodional de la
zona Centroibérica del
Macizo Hesperico

Navade Ricomdilloy Buenasbodas, en
laladeradeladenominada Sierra Jaefia,
aunos 800 m de dtitud. Estos terrenos
pertenecen alostérminos municipalesde
LaNavadeRicomdilloy Sevillgadela
Jara, yaque Buenasbodas es pedaniade
este Ultimo ayuntamiento.
LaSierraJaeflamuestraunaorientacion
NO-SE y estacoronadapor afloramien-
toscuarciticos. Laslaboresminerasses-
tlan en laladeracorrespondientealaso-
lana, entre canchdes de piedras que
acanzan casi d rio Ollegoso, € cud co-
rre paraelo ala serra con sentido NO.
Buenasbodas queda frente a las minas,
en laotraladeradd valle que define e
citado rio Ollegoso.

Pera vidtar las minas € acceso reco-
mendabl e es desde Buenasbodas, donde
deberadgarse @ cochey ascender apie
por una pista (transitable con vehiculo
todo-terreno) unos 2 km. Las escom-
breras son visiblesdesdelacarreteraque
une La Nava de Ricomalillo con Bue-
nasbodas, relativamente camuflada por
las pedrizasy canchaesquetienenlasio-
masdelaSeraJaefia Lamasgrandey
destacable es la que corresponde d so-
cavon “Dosde Mayo”, referente princi-
pa de estetrabgo, labor que gparece pre-
cedidapor lasruinasde laantiguaplanta
de tratamiento y de otras ingtalaciones.
Desded punto devistageolgico, € ya-
cimiento se Sitdla en € flanco nororien-
tal del anticlinal de Valdelacasa, impor-
tante estructura hercinica que tiene un
rumbo general NO-SE. Se trata de una
zona de geologia relativamente com-
pleja, donde rocas de edades compren-
didasentree Cambrico Inferiory € Or-
dovicico Inferior (entre 570 y 480
millones de afios), aparecen afectadas
por importantes fdlas de desgarre de
rumbo general E-O. Estas rocas son pi-
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Zarras negras, areniscas, ortocuarcitasy
conglomerados siliceos, sendo estas
dosUltimaslitologias el encaantedelos
filones auriferos. Se trata de rocas sedi-
mentarias formadas en un ambiente ma-
rino de plataformacontinenta sliciclés-
tica, con notables variaciones del nivel
de mar y de las condiciones de sedi-
mentacion. El contacto entre ambos con-
juntos paleozoicos es discordante, aun-
gque este caracter es observable
principalmente a escala cartogréfica
Las rocas cambricas y ordovicices se
gpoyan, mediante una discordancia an-
gular, sobre una monétona serie de a-
ternancia de pizarras y grauwacas del
Precambrico Superior (entre los 650 y
580 M.a.), materiales que ocupan lama:
yor parte del anticlinal de Valdelacasay
gue tienen una amplia distribucion en
todo € oestey centro-sur peninsular. Es-
tas rocas son conocidas de forma gené-
ricacomo € “ Complejo Esquisto-Grau-
waguico’ y estn consideradas como
sedimentos turbiditicos formados en un
ambiente marino profundo. End nticleo
del anticlina, a unos 15 km en sentido
OS0O desde Buenashodas, aparecen una
serie de cuerpos intrusivos de granitoi-
des hercinicos, cuyo emplazamiento ha
tenido lugar entorno alos 300 M .a. Es-
tas intrusones han originado una aure-
ola de metamorfismo térmico de di-
mensiones hectométrices, transformando
las pizarras y grauwacas en esquistos
mosqueados y metagrauwacas.
Laformacion del anticlinal de Vadea
casa tuvo lugar en la Orogénesis Herci-
nica, mediante un episodio compresivo
generdizado en laregion y que en esta
zonateniaunadireccion de acortamiento
gproximadamente NE-SO. Previamente,
otras deformaciones habian producido
efectos en lasrocas prepa eozoicas, oca
sionando plegamiento y verticaizacion
de la estratificacion, que se refleja, por
g emplo, conlacomentadadiscordancia
entreel Precambricoy e Paleozoico In-
ferior. Seguramente estas deformaciones
antiguas se debieron a movimiento de
importantes falas del z6calo como des-
criben Ortega et a (1988).

Después de laformacién del anticli-
nal se produjo un nuevo acorta-
miento hercinico, orientado esta vez
con rumbo E-O (Ortega, 1988). Este
hecho dio lugar a cambios en la
forma original de los pliegues pre-
cedentes, formando domosy cubetas
por interferencia de plegamiento.
Otras macroestructuras generadas
durante este acortamiento fueron
grandes desgarres NO-SE de com-
ponente principal senestral que oca-

BUENASBODAS

Socavén “Dos de Mayo”

Una vista parcial de la ladera de la Sierra Jaefia,donde se reconoce la escombrera del socavon “Dos de Mayo”
(indicada por la flecha). Ain existe alguna traviesa complementaria de reconocimiento, pero se encuentra im-
practicable. Foto: L. Jorda.

Otras mineralizaciones de entorno (sin relacion con Buenashodas): restos de las minas de plomo-plata de “Los
Pozancos”, en Sevilleja de la Jara. Foto: L. Jorda.

Pequeiia escombrera de la mina “El Capitan”, con Buenasbodas al fondo. Foto: G. Garcia, 11/2001.
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Geologia de la Sierra Jaeiia, en el entorno de la mina “Pilar”. Fuente: F. Palero.

sionaron laminaciones y dislocacio-
nes en los flancos de los grandes
pliegues como el anticlinal de Val-
delacasa. Estos grandes desgarres
seguramente fueron efecto de la re-
activacion delos antiguos accidentes
de zécalo mencionados anterior-
mente. En relacion directa con los
grandes desgarres se formaron es-
tructuras menores, entre ellas los
desgarres E-O senestrales como los
gue afectan a entorno de lasierra Ja-
efia. Estos desgarres corresponderian
al sistemaRq dentro de unabanda de
cizallamiento regional que tendriaun
rumbo NO-SE y movimiento senes-
tral. Este sistemade fracturas parece
haber jugado un importante papel en
la metalogenia del yacimiento de
Buenasbodas. Hay otros dos sistemas
de fallas relevantes en la zona que

son el N-SaNNO-SSE y el NE-SO,
cuyaincidenciay temporalidad entre
ellos no esta clara. Lo que si parece
claro es que han rejugado varias ve-
ces (L6pez y Monteserin, 1985), lo
gue da lugar a criterios de corte y
temporalidad contradictorios.
Después de las deformaciones herci-
nicas no se conocen registros sedi-
mentarios en lazonay probablemente
ha permanecido como tierras emergi-
das desde entonces. Solamente en
tiempos recientes se produce una re-
activacion delaerosion delosrelieves
y €l consecuente depdsito de coluvio-
nesy auvionesen las partes bgjas, que
son las brechas y conglomerados de-
nominados en general como “ Rafias’.
Estos materialestienen unaedad plio-
cena(entre5y 2 M.a).
LABORES MINERAS

Acceso al socavon “Dos de Mayo”, en la ladera de la
Sierra Jaeiia. Los materiales de la entrada son raiias
sueltas de escasa estabilidad, lo que favorece la ruina
del acceso al interior. Foto: G. Garcia, 5/1995.

Lostrabgjos mineros del yacimiento de
oro de Buenashbodas se distribuyen en
dos sectores que se Sitlian en laparte de
levantey centrd dela Sierra Jaefia. Co-
rresponden respectivamente a las anti-
guas minas denominadas“ El Capitan” y
“Pilar”, laprimerasituadasobred cerro
Junca y lasegundaen lasladerasdd vér-
tice Jagfia. Ambas cumbres estan sepa-
radas por € collado de La Barrosa.
LaMina“El Capitén” esvisible desde
Buenasbodas. Los trabajos en esta
mina estuvieron destinados a la in-
vestigacién delaposible prolongacion
hacia el SE de los filones explotados
en lamina“Pilar”. Las |aborestienen
poco desarrollo y no llegaron a en-
contrar manifestaciones auriferas
apreciables (Messeguer, 1945). Los
trabajos que hay constan de un soca
von transversal que discurre 40 metros
cortando materiales estériles. A esta
distancia se encontré un filén sobre el
que se hicieron sendas galerias en di-
reccion a ambos lados, las cuaes se
hallan parcialmente inundadas. En la
pequefia escombreraque hay en labo-
caminadel socavon apenas hay rastros
de mineralizacion, y tan sélo se han
podido identificar especies como €
cuarzo, goethita y hematites. El oro
solamente se ha visto en una muestra
con goethita recogida en |os terrenos
de labor circundantes.

LaminaPilar comprendelaslaboresmas
importantes de la zona, destacando los
socavones “San Fdipe’ y “Dos de
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Seccion del yacimiento, mostrando los socavones y las litologias atravesadas. Fuente: L. Jorda y F. Palero.

Mayo”. De estos dos solamente esta
practicable d segundo, hecho quehaim-
pedido € reconocimiento dd yaci-
miento a distintos niveles.

El socavon “Dos de Mayo” es una ga-
leriatransversal orientadaN 060° E que
va cortando filones de cuarzo minerali-
zados (véasefigura). Los més pequefios
no eran tocados, o los trabgjos sobre
ellos se limitaban a embocaduras en la
pared de la galeria principa. Sobre los
grandes se hacian galerias en direccién
que después servian parasu explotacion.
Fueron nueve losfilonestrabajados, los
cualesrecibieron losnombres de San -
cente, LaRica, Ingeniera, Justa, San |1-
defonso, Moralidad, Secretaria, Cata-
linay Eugenia. El tramo que atraviesa
losfilones mineralizadostiene unos 100
metros. Tras pasar esta zona, lagaleria
va girando hacia € SE prolongandose
otros200 m. Lagaeriallegaaponerse
paralelaalatrazade laestratificacion,
cortandose algunas pequefias mani-
festaciones filonianas sin interés mi-
nero. En la dltima parte de la gaeria
se aprecian ain las huellas de la via
por donde circulaban las vagonetas. Es
destacable el buen estado general de
estas labores, incluyendo las gaerias
sobrefilén, las cuales fueron saneadas
en sendas campafias de investigacion
en |os afios 1928 y 1945.

L as especies minerales |ocalizadas en
el socavén “Dos de Mayo” han sido
todas las que se describen en € si-
guiente apartado de mineralogia, in-
cluyendo el oro nativo.

Una vista de la ladera de la sierra desde la cota de la escombrera del socavén “Dos de Mayo”. Todavia se re-
conoce alguna traviesa complementaria de reconocimiento, como la indicada por la flecha, pero se encuentra

impracticable. Foto: G. Garcia, 11/2001.

GEOLOGIA DEL YACIMIENTO

La Sierra Jaefia corresponde a un frag-
mento del flanco del anticlinal de Val-
ddacasa, que quedaria limitado por 2
grandes fracturas E-O que pasarian por
e Nortey por € Sur de lasierra Den-
tro de este bloque afloran rocasdel Cam-
bricoy del Ordovicico Inferior, con una
orientacion general de la estretificacion
NO-SE y buzamientos al NE del orden
de 50° a 60°. (ver figura).

El pueblo de Buenashbodas se sitllasobre
pizarras negras de una unidad litoestra-

En conjunto, los
[filones se pueden inter-
pretar como cizallas fragi-
les-dliictiles senestrales de
rumbo NO-SE, que aprove-
chan la direccion favora-
ble que tiene la estratifica-
cion paleozoica de la
Sierra Jaena para su
[funcionamiento.
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Filones de cuarzo aurifero de pequefia potencia emplazados en las zonas de despegue entre capas de cuarcita
(filones concordantes). El nimero corresponde a la identificacion de un punto de muestreo de alguna investi-

gacion. Socavon “Dos de Mayo”. Foto: L. Jorda.

—

Trazas de la antigua estratificacion del sedimento en
las ortocuarcitas, observadas dentro del socavén
“Dos de Mayo”. Foto: G. Garcia, 11/2001.

tigréficacambrica(San Jost et a. 1990)
conocida como “Pizarras del Pusa’.
Desde € pueblo, en direccion NE s-
guiendo & camino hacia las minas, es-
tas pizarras afloran hasta aproximada
mente el Rio Ollegoso. Comenzando la
subida hacia las minas aparece una a-
ternancia de capas de areniscas, que es
denominada “Areniscas de Azorgjo”,
también pertenecientes a Cambrico
(San José et al. op. cit.). Por encimade
media ladera de la Sierra Jaefia, apro-
ximadamente donde comienzan los
canchales de cuarcitas, aparecen unos

Contacto por falla, con el conglomerado triturado por
dzalla fragil. Al fondo, la luz del exterior. Socavon
“Dos de Mayo”. Foto: G. Garcia, 11/2001.

materiales cuarciticos y conglomerati-
cos pertenecientes a Ordovicico Infe-
rior. Es en estaunidad litolégicadonde
arman los filones auriferas explotados
e investigados. Por Gltimo, indicar que
hay peguefios depdsitos conglomerados
del Plioceno, relacionados con los can-
chalesde lasierra

Mas en detalle, & socavén “Dos de
Mayo” ofrece un corte geoldgico ex-
celente donde se pueden ver las rela
ciones de los cuerpos mineralizados y
su encgjante. La galeria esta embo-
quillada en coluviones del Plioceno

El socavon “Dos
de Mayo” ofrece un corte
geologico excelente, donde
se pueden observar las rela-
ciones de los cuerpos mine-
ralizados y su encajante.

guetienen un espesor de unadecenade
metros. Luego la galeria corta arenis-
cas pizarrosas dela unidad “ Areniscas
de Azorgjo” y mas adelante niveles
conglomeraticos y ortocuarciticos se-
parados por finas capas de pizarras are-
nosas. Estas Ultimas rocas correspon-
den al Ordovicico Inferior y sonenlas
gue arman los filones de cuarzo mine-
ralizados. En general, laestratificacion
permanece bastante constante en todo
el socavén, con un rumbo N 155° E y
buzamiento del orden de 50° a 60° &
NE. (véase € corte en lafigura).

L os cuerpos mineralizados principales
son de geometriatabular, con espesor
decimétrico a métrico, corrida del or-
den de la centena de metros y corres-
ponden abandas de cizallacon rocasi-
licificada y venas de cuarzo de
potencia centi a decimétrica. Estos
cuerpos son subparalelos a la estrati-
ficacion, pudiendo ser consideradas
como un ejemplo de filones-capa. La
extension en profundidad se desco-
noce, pero por los datos existentes, pa-
rece ser que lamineralizacién con in-
terés minero no superaba los 100 m,
aunque si parecen continuar los filo-
nes pero muy esterilizados.

Hay otras estructuras mineralizadas de
mucha menor importancia que co-
rresponden a venas de cuarzo de es-
pesor centimétrico, de poca continui-
dad y con rumbo NE-SO einclinacién
de 70° a NO.

El contenido en oro de los minerales
de estos filones es dificil de conocer
con precision. En |la época de prin-
cipal actividad de laminalaley os-
cilaba entre 15 y 58 gramos por to-
nelada, con valores puntuales de
hasta 960 g/t. (Messeguer, 1945). En
los ultimos trabaj os de investigacion
realizados, cuyos datos fueron pu-
blicados por el citado autor en 1945,
laley media encontrada erade 4 g/t,
haciéndose notar un empobreci-
miento en la prolongacion de los fi-
lones tanto en direccion como en
profundidad.
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Montaje de concesiones mineras de Sierra Jaefia, realizado con los planos de demarcacion facilitados por la Jefatura de Minas de la provincia de Toledo.
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Planta del socavan “Dos de Mayo”, con la posicion de los filones y algunos pozos de arrastre.

Esquema: L. Jorda y F. Palero.

Laparagénesis primariade estosfilones
es muy simple, con cuarzo como mi-
neral dominante que incluye granos 'y
parches de sulfuros como piritay arse-
nopirita. Como minerales secundarios
se han encontrado goethita, hematites,
escoroditay farmacosiderita. El oro na
tivo se presenta en particulas de mor-
fologiavariaday siempre intimamente
ligado adxidosde hierro y/o apiritaal-
terada. Este hecho hace dudar sobre su
carécter primario o supergénico, yaque
lafalta de un estudio de probetas puli-
das sobrelos mineraes dela paragéne-
sisimpide hacer afirmaciones. Tres se-
rian las supuestas situaciones en que

podria aparecer € oro:

a) Oro libre formado independiente-
mente como un congtituyente més de la
paragénesis primaria

b) Oro libreincluido enlos sulfuros (pi-
ritay arsenopirita) liberado de estos mi-
nerales en los procesos de dternacion y
recristalizacion supergénica.

¢) Oro quimico contenido en lared de
los sulfuros que seria liberado y re-
cristalizado en los procesos de atera-
cion y recristalizacion supergénica.

La intima relacién encontrada entre €
oroy los 6xidos de hierro y sulfuros al-
terados, asi como & empobrecimiento de

ley de oro en profundidad (zona inalte-
radadelosfilones), invitaapensar en a-
gunade las dos Ultimas situaciones.

L os cuerpos mineralizados principales
NO-SE presentan una cinematica de
bandas de cizallafréagiles-ductiles con
una cierta componente extensional.
Una pruebade ello es la presencia de
pequefias geodas con desarrollo de
cristales prisméticos de cuarzo. El
marcado paralelismo entre filones y
estratificacion indicaque laroca ha su-
frido un cizallamiento longitudinal a
favor de los planos principales de de-
bilidad que presentay que en este caso
son las superficies de cada estrato. El
hecho de que sea las rocas ordovici-
cas las que actlien de encajante favo-
rable se debe a que son éstas las que
presentan un mayor grado de aniso-
tropiaen este sentido, a quedar capas
muy competentes (gruesas capas de
conglomeradosy ortocuarcitas) sepa-
rados por capas poco competentes (fi-
nas capas de pizarras arenosas). Con-
trariamente, las rocas cambricas delas
“Areniscas de Azorejo” se presentan
como una litologia més homogénes,
con poca diferencia de competencia
entre capas.

En conjunto, los filones se pueden in-
terpretar como cizalas fragiles-ductiles
senestrales de rumbo NO-SE que apro-
vechan la direccion favorable que tiene
la edtratificacion paleozoicadelaSerra
Jeefia parasu funcionamiento. Dentro de
edtas bandas se producen grietas de ten-
sonqueserelenan decuarzoy delami-
neraizacion. Laprogresivadinamicade
labandade cizalaterminapor definir un
cuerpo tabular concordante con laestra-
tificacion del encgante integrado por
rocaslicificaday cuarzo. Estas cizdlas
frégiles-dlctiles serian estructuras me-
nores producidas por lasgrandescizdlas
E-O senestrales que fueron comentadas
en gpartados anteriores, las cuaes limi-
tan e blogue dela Sierra Jaefia. Los pe-
quefios filones NE-SO son pequefias
grietas detenson desarrolladasen los pa
quetes competentes. Por su geometriay
disposicion se pueden interpretar como
“ pinnate-veins’ relacionadas con ladi-
némicadelasbandasdecizaladelosfi-
lones-capa.

Respecto a la génesis de estas mine-
ralizaciones auriferas, poco se puede
aventurar en el estado actual de cono-
cimiento. El tipo de yacimiento, ca-
racteres geoldgicos y lasencillapara-
génesis, encaja en € modelo de los
yacimientos de oro en bandas de ci-
zalla. Laestrecharelacion de cuerpos
mineralizados con rocas conglomera-
ticas ordovicicas puede ser simple-
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Escama de oro nativo sobre cuarzo, con goethita. Tamaiio de la escama: 6 mm. Coleccion: C. Gonzalez Bargueiio. Foto: F. Pifia.

M

L

Vista interior de los primeros metros del socavan “Dos de Mayo”, que discurre en

coluviones del Plioceno. Foto: G. Garcia, 11/2001.

mente un control estructural o, quizas,
también puede tener unainfluenciage-
nética. Siempre la presencia de con-
glomerados y mineralizaciones auri-
ferasinvitaa pensar en la posibilidad
de paleoplaceres, los cuales podrian
haber aportado el oro a un supuesto
sistema hidrotermal generado por la
dindmicadelasbandasdecizalla. Sin

Restos de escombro romano (fragmentos de cuarzo de filon). Algunos de los filones

fueron trabajados desde su afloramiento por trincheras. Foto: A. Bueno, 12/2002.

embargo, los conglomerados ordovici-
cos estén bastantes extendidos en la
zonacentro-meridional delapeninsula,
y en muchos puntos hay cizallas de se-
mejantes caracteristicas a las descritas
gueles afectan, pero desgraciadamente
no hay otras manifestaciones auriferas
como la de Buenasbodas. Esto pone
unaclaradudaen laparticipacion dees-

tos materiales ordovicicos como pre-
cursoresiniciales del oro.

En conclusién, aunque en laregion hay
agunas otras manifestaciones auriferas,
los caracteres geol Ggicosy metal ogénicos
hacen dd yacimiento de Buenasbodasun
caso peculiar y aidado en ete contexto
geoldgico de la parte meridiond de la
zonaCentroibéricadd Macizo Hespérico.
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Una vista del pozo “Manolito”, sobre el filon “Ingeniera”. Sirvio de pozo de arras-  Los tajos de la época romana son estrechos y muy lpulvigenos. Para reconocerlos,

tre para comunicacion con los trabajos inferiores. Foto: A. Bueno, 12/2002. es conveniente utilizar algin fipo de proteccion de

Bueno, 12/2002.

“Codines” de trabajo de la época romana, con una méaxima economia de excavacion. Obsérvense las hvellas
dey herramienta punzante sobre la roca. Filon “Ingeniera”, al otro lado del pozo “Manolito”. Foto: A. Bueno,
12/2002.

—

Diseminacion de oro nativo en pequefias discontinvidades del cuarzo. Encuadre: 20 mm. Coleccion: C. Gonzdlez
Bargueiio. Foto: F. Pifia.

as vias respiratorias. Foto: A.

El rio Ollegoso es
adecuado para realizar
ensayos de prospeccion a la
batea, pudiéndose recupe-
rar en sus sedimentos
Dpequenas pajuelas y parti-
culas de oro nativo.

OTROS INDICIOS AURIFEROS
DE LA ZONA

Pesealasingularidad del yacimiento de
Buenasbodas, en un entorno relativa
mente préximo aestas minas se conocen
otros indicios con oro que merecen la
pena ser sefid ados.

En lainmediata cercania a estas minas,
los sedimentos del lecho vivo dd rio
Ollegoso, quediscurre apiede laSierra
Joefig, tiene indicios de oro. Efectiva
mente, se han redlizado ensayos de ba
teo en los que se han recuperado peque-
fias pgjuelas y particular de oro nativo
milimétricasasubmilimétricas. Este oro
debe proceder de la erosion de losfilo-
nes explotados en lamina Filar.

Al SO deLaNavade Ricomdlillo, enlos
desmontes ddl ferrocarril que se estuvo
construyendo en € rio Uso, gparecieron
unos filoncillos de cuarzo aurifero de
rumbo N 060° E (Indicio n°54 del Mapa
Metalogenético del IGME). Setiene po-
cos datossobre ellos. Enlamismazona,
Meseguer (1945) habla de un filén de
cuarzo sobre @ que se hizo un pozo de
reconocimiento. Pudiera tratarse del
mismo indicio.

A unos 15 Km a SO de Buenasbodas,
cerca de lapoblacion de Campillo dela
Jara, fueron explotados una serie de fi-
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Mina “Pilar”. Ruinas de las edificaciones de la Sociedad “La Fraternidad”, donde  Mina “Pilar”. Entrada al socavén “San Felipe”, el mds bajo en cota y actualmente
hubo instalada una planta de molienda y amalgamacion. Fuente: Meseguer Pardo  hundido. Fuente: Meseguer Pardo (Boletin del IGME, 1945).
(Boletin del IGME, 1945).

lones de cuarzo con mineralizacion de
casiterita conocidos como la mina de
“El Reventdn”. En lazonatambién ha-
bia importantes aluviones cerca del
arroyo de la Brama, los cuales fueron
lavados para el beneficio de la casite-
rita detritica y donde también se ob-
tenia oro como subproducto. Estosya-
cimientos de estafio con oro estén
intimamente relacionados con los
cuerpos graniticos que afloran en el
centro del anticlinal de Valdelacasa, y
tanto filones como al uviones aparecen
en la aureola de metamorfismo tér-
mico que dichasrocas producen en las
pizarras y grauwacas encajantes. Por
nuestra parte hemos realizado ensayos
de bateo en el citado Arroyo de la
Brama, habiendo encontrado en los
concentrados escamasy |aminas sub-
milimétricas de oro, asi como abun-
dantes nédulos negros de casiterita.
Por Gltimo, sefidar que en un contexto
geoldgico similar a de Campillo dela
Jara, con filones de cuarzo con arse-
nopirita, casiterita y oro como sub-
producto, encajados en la aureola de
metamorfismo térmico deintrusiones
graniticas, hay ejemplos en la zona
comprendidaentre las poblaciones de
Villar de Pedroso y Vadeverdegja. Esta
zona queda a Oeste y NO de Bue-
nasbodas, a unos 25 km de distancia.

HISTORIA

Losfilones de cuarzo aurifero yafueron
trabagj ados en épocaromanaen sus aflo-
ramientos de superficiey también con la-
bores subterrdneas. Enlaactudidad, alin
son visibles sus vestigios agunas zonas
soterradas 'y colapsadas en realces en €
interior del socavon “Dos de Mayo”.

“En las inmediaciones de las minas,
se han recogido restos de materiales

i - L . P 'I ; 1

AL TR, o : A
Estado actual de la rlunlu de amalgacion de la Sociedad “La Fratenidad”, sobre la ladera de la Sierra Jaeiia y
a media cota entre los dos socavones principales. Foto: G. Garcia, 11/2001.

o

El socavon “San Felipe” atravesaba mayor distancia en material svelto, por lo que dispone de arcos de mam-
posteria como refuerzo. No obstante, en la actvalidad esta hundido como se aprecia en la imagen, siendo im-
posible su reconocimiento. Foto: C. Gzlez. Barguefio, 2002.
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Estrechez del acceso al socavon “Dos de Mayo”. Para
facilitar su conservacion, o fomento de su valor cien-
fifico y turistico, seria conveniente rebajar su piso y
encofrar el emboquille. Foto: G. Garcia, 5/1995.

BUENASBODAS

El socavon “San Felipe” se encventra semioculto en
la masa de maleza. Para intentar acceder al mismo
(aunque lvego se comprobé su estado de hundi-
miento), fue preciso sanear varios metros de mato-
rral. Foto: G. Garcia, 11/2001.

Mina “Pilar”. Entrada al socavén “Dos de Mayo”. La mamposteria de la entrada ha desaparecido (comparese
con la foto superior). Fuente: Meseguer Pardo (Bolefin del IGME, 1945).

constructivos, morteros para macha-
car el mineral, molinos e inscripcio-
nes funerarias altoimperiales que
mencionan a un Toletanus, un Clu
(niensis), y unAvile (nsis)”. (F. J. San-
chez-Pa enciaRamos, C. Domergue y
otros, 2001).

Entre los hallazgos, también hay
constancia de un conjunto monetal
formado por cinco aureos del empe-
rador Domiciano (81-96 d. C.). El
aureo patrén del sistema monetario
en la época Imperial venia a pesar
entre 7,85 gy 8,1 g de peso tedrico.
La produccion de oro durante el pe-
riodo romano estuvo controlada por
el Estado y orientada, en especial, a
la acufiacién de moneda.

“Enlamina“Pilar” los romanos explo-
taron la parte superior de las vetas “In-
genierd’, “La Rica’ y “Eugenid’ (las
més potentesy masfécilmente atacables
por su congtitucion més blanda). Para
ello, excavaron pozosde arrrastre en las
zonasdemayor cotadd monte, desdelos
cuaessesguieron losfilones conforme
asu buzamiento, hasta una profundidad
de 70 m- 80 m.

El minera se extrgo probablemente
arrancando & cuarzo, sulfurosy rocacon
oro visible, abase de mazay punterola,
y vertiendo en las escombreras los ma
teriales estériles.

Llama la atencion la estrechez de los
huecos practicados, que por tener € an-
cho de un codo, han recibido & nombre

Llama la aten-
cion la estrechez de los
huecos practicados, que por
tener el ancho de un codo,
han recibido el nombre de
“codines”.

de “ codines’ (denominados asi local-
mente por ser huecos trabgados en
formade real ces de unaanchurano ma
yor queladed antebrazo), y que hacepre-
sumir e empleo de esclavos en laredi-
zacion de las labores” (J. Meseguer
Pardo, 1945).

Unaparte de estostrabgjos estodaviare-
conocible hoy dia, como enlagaeriaen
direccion sobred filon “Ingeniera’, mas
dladd pozo “Manalito”.

Las labores atribuibles a los romanos
se encuentran en superficie monte
arriba, partiendo del camino que pasa
por encima del socavén “Dos de
Mayo”. Se trata en su mayor parte de
filones vaciados y soterrados. El vo-
lumen de las escombreras, formadas
en su mayor parte por bloques recu-
biertos de liquen, denota que los tra-
bajos tuvieron una escalaimportante.
S6lo hemos localizado una labor de
cierto recorrido, consistente en un
filén que se puede explorar 15 m ha-
ciael interior y que finalizaen un ni-
vel freatico. En las |abores sobre el
mismo no se han apreciado indicios
como restos de lucernarios ni mar-
cas que denotasen trabaj os de arran-
gue a punterola.

Este empleo deesclavosen lasminasro-
manas, S bien debid redizarseen dguna
circunstanciay medida, esunahipdtesis
cada vez més en desuso. Conforme se
avanzaen lainvestigacion arqueol 6gica
delamineriaantigua, sevaconstatando
gue lamano de obra en las minas roma:
nas en Hispania se asentaba en campa:
mentos minerosapiedeming, y eracon-
tratada. Se conocen incluso, por las
edelas funerarias encontradas, migra-
ciones de trabajadores de las minas del
NO de Higpania a puntos tan distantes
como loscotos minerosdeHuelva, enla
provinciaromana Bética

Siendo losingenierosde minasromanos
personas sobradamente pragméicasein-
teligentes, no tendria sentido pensar en
eclavos(servi) y latigazos, como e cine
a veces pretende hacer ver, Sino en una
mano de obraformada por trabajadores
libres (mercenarii) perfectamente orga-
nizada, y bien cuidaday dimentadapara
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Otra vista del acceso a “San Felipe”, que se emplaza
en la base de la Sierra Jaefia. Debido a la diferencia
de cota, tiene un mayor recorrido hasta llegar a cor-
tar los filones. Foto: G. Garcia, 11/2001.

poder acometer lasdurismasfaenas que
el oficio minero requiere.

Lo que s resulta més probable, es que
se emplease mano de obrainfantil para
excavar en las labores angostas y pro-
fundas como los “codines’ de Buenas-
bodas, que seguian filones de potencias
muy pequefias, pero con gran extension
en profundidad.

Esta es una préctica generalizada en-
tre los romanos, yaque € reducido ta-
mafio corpora delosinfantes, permi-
tia extraer las bonanzas de los filones
estrechosy largos sin necesidad de ex-
cavar galerias de grandes dimensiones,
gue obligarian aarrancar unaexcesiva
cantidad de roca de cgja estéril, de
consistencia durisima, como lade las
cuarcitas de la Sierra Jaefia.

Un gjemplo del uso de mano de obra
infantil, lo atestigua la estela del
nifio minero procedente de Barios de
la Encina (Jaén), en la que se repre-
sentaaun nifio portando un pico mi-
nero en lamano derechay un capazo
en laizquierda.

EnlaHigtoriaNatura dePliniod Vigo
(libro XXXIII, 67-68), seencuentrad S-
guiente pasgje, dentro de unaexplicacion
més larga sobre los diferentes métodos
de explotacién que los romanos seguian
enlosyacimientosauriferos de Higpania
y de otras partes del Imperio.

“El oro que se extrae mediante pozos
de mina se llama canalicium; otros lo
Ilaman canalienses, y se adhiere a las
piedras de cuarzo. Las vetas que siguen
losfilones van de aca para alla por los
lados delos pozos, de ahi € nombre que

BUENASBODAS

Estado actual de la plaza de entrada al socavén “San Felipe”. Comparese su estado con la imagen de la foto

de la pagina 43 (superior). Foto: G. Garcia, 11/2001.

Otro detalle del hundimiento del socavén “San Felipe”, que frustrd nuestras expectativas de investigacion. Foto:
C. Gonzilez Barguefio, 2002.

se ha encontrado para el oro que de é
proviene.Y la tierra queda sujeta por
los entibos de madera. Lo que se de-
rriba se machaca, selava, secalcinay
se mudle. El concentrado se denomina
harina apitascudis’ .

Sabemos, por lo que ha llegado hasta
nosotros de laley romana, que las mi-
nas de oro eran explotadas y controla-
dasdirectamente por laadministracion
imperia, no concediéndose permisos
de explotacion indirecta o arrenda
mientos a particul ares.

El procurator metallorum, alacabeza
de la officina, era la figura de mayor
poder y autoridad en los limites terri-
torides del metallum.

Veniaaser unaespeciedelngeniero-Jefe
de laexplotacion y Delegado de Indus-
triay Minas de nuestra actualidad, uni-
ficados en una misma persona.

Todas las competencias que etafigura
administrativarecibe, respondian a in-
terés del Imperio por garantizar las
méximas ganancias en sus minas de
metal precioso.

No sabemos § las minas de Buenasho-
das setrabgjaron durante laEdad Media
Meseguer Pardo refiere que s se efec-
tuaron laboresend s. XVI, yaqueexis-
ten monedas de la época, acufiadas con
oro de dichos yacimientos.
Dosdocumentosimportantes parad es-
tudio de la mineria en los siglos com-
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Descendiendo un pozo de arrastre sobre el filon “Moralidad”, con objeto de alcanzar los niveles inferiores de explotacion. La mina “Pilar” tiene un alto potencial de re-
cuperacion turistica de sus antiguas galerias, con bajo coste, un evidente interés como sitio arqueoldgico, geolégico, minero y mineralogico. Foto: A. Bueno, 12/2002.

D
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Oro nativo sobre cvarzo. Encuadre de 20 mm. Coleccion: C. Gonzalez Bargueio. Foto: F. Pifia.

prendidosentree XVIl y XVIII, soné€
“Registro de minasdelaCoronade Cas-
tilla’ de Tomas Gonzdez (1832) y “Mi-
nas de oro y platade Espaia’ de Lopez
Cancdada (1831). Gracias a Tomas

Gonzé ez, setienelaprimeradescripcion
detallada de las labores existente en la
Mina“COrientd” o“Pila” delaSerrala
efia. Aunque no citaexpresamented lu-
gar exacto, por € desarrollo quedaalas

mismeas, s0lo puede tratarse de la zona
superior de la mina “Pilar”, que més
adelante setrabajariacomo emboquille
“Dos de Mayo”. El titulo del docu-
mento, fechado en 18 de febrero de
1689 dice asi:

“ Cédula en que se hace merced & don
Juan de Pedrajas en conformidad del
asiento que por mandado de SM. seha
tomado con € sobre e beneficio deuna
minadeoroenlaserrallamadala Ja-
defia, entérmino delavillade Talavera
de la Reina, con las facultades, pree-
minencias y calidades expresadas en
este despacho.”

Una de las partes més interesantes del
texto esladescripcidn delaslabores an-
tiguasy laformadelimitar laconcesion:
“ Que respecto de que dicha mina esta
trabajada de tiempo inmemorial, muy
seguida y ahondada, y que son muy di-
latados sus socabones y labores, y no
sesabe cuanto, por dénde, y cdmo seré
necesario seguirlos, 6 s por disfrutar-
los convendr& intentar labores nuevas
en su contorno, y para poderlo hacer
sin embarazo, oposito ni inconveniente
de otra persona, se le ha de conceder
por V.M. su Real Cédula de merced en
forma deladicha mina descubierta an-
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Vista desde la escombrera del socavon “Dos de
Mayo”. A media altura, las rvinas de “La Fraterni-
dad” y al fondo la localidad de La Nava de Ricoma-
lillo. Foto: G. Garcia, 11/2001.

tigua, y de un cuarto delegua en su con-
torno de e sitio donde d suplicante fi-
jare estaca con nombrey sefialamiento
de centro de e mineral (..)".

Unas lineas més abagjo, se explica
como, por el mal estado de las labo-
res, y del algjamiento a nicleos po-
blados y vias de comunicacion, sere-
quiere una fuerte inversion, y debe el
explotador quedar exento de pagar
impuestos por un tiempo:

“ Que respecto de los muchos gastos
gue precisamente necesita hacer el
suplicante para poner en claridad y
corriente el dicho mineral, sus pozos
y socabones y labores, que son mu-
chasy dilatadas, seguin se entiende, y
gue hoy estan las mas de ellas ciegas,
(...) por todas razones, y mayor mente
por estar su situacion en una parage
desierto, y sierra inculta, muy apar-
tada de poblado, y que hasta tener
aclaradasy corrienteslas dichas mi-
nas y labores y estar en disposicion
de proseguir sus frontones, vetas y
guias no podra tener fruto de €ellas
(...), se ha de servir V. M. de conce-
der al suplicante el que pueda traba-
jar, seguir y beneficiar las dichas mi-
nas libre de contribucion de quintos
por el tiempo que fuere ...”

Seglin recoge Eugenio Larrugaen suen-
ciclopedia, por red Cédulade 8 de octu-
bre de 1690, se concedio facultad a Fe-
derico Plantanide parabeneficiar lamina

La escombrera del socavon “Dos de Mayo” ha sido intensamente revisada por los aficionados a la mineralogia,
especialmente durante los dltimos diez afios. En la actualidad, para aumentar la expectativa de encontrar alguna
muestra es recomendable hacer pequeios pocillos para acceder al escombro oculto. Foto: G. Garcia, 6/1995.

En el ano 1860
se emboquillan las galerias
de “Dos de Mayo” y “San
Felipe”, que fueron cortan-
do todos los filones
productivos.

End afiode1692 selard, y end de1710
estabadeserta y asl ssmantuvo hastague
valvio atrabgjarla Juan Martinez Pereg,
natural de Toledo, en € afio 1726.

“Este, empezd a poner corrientes las
muchaslaboresy calles quelosantiguos
dgaron trabajadas, y gastd bastantes
cantidades. Consumiéronsele los cau-
dales, y para continuar con lostrabajos,
empezo a tratar de compariia con Dfia.
MaTeresa Herbet, hija del Duque de Po-
vis. Estando para formar la compafiia,
acudieron a Perea D. Andrés Galvay, D.
Isidro Jill Ariasy D. Joseph Kidllis, re-
sidentes en Sevilla, proponiéndole que
ellosseasociarian con €, y le pondrian
800 pesos dentro del término de 24 dias.
Convino con ello, dandolesd deunmes
para perfeccionar € contrato. Por no
haberlo cumplido éstos, llevd adelante
el de Dfia. M@ Teresa” .

Los Galvays y socios acudieron a Rey,
representando Siniestramente quelamina
estaba desierta, y consiguieron una Redl

Orden, comunicada por Joseph Petifio a
Corregidor de Oropesaen 2 de Noviem-
bre de 1730, que expresa lo siguiente:
“D. Joseph de RiveraKiedlispasade or-
den del Rey a sacar porciondepiedrade
una mina de oro que se ha descubierto
en un monte, y queriendo SM. no s le
ponga embarazo en lo que gecute, me
manda decir a V. md. pase personalmente
con e expresado D. Joseph al parajeque
dijere, aunque no sea de su jurisdiccion,
Yy Se saque con su asistencia una porcion
depiedrasdelamina, laquehara V. md.
pasar por ante Escribano, que dé fe de
la que hubiere, y del paraje de donde se
sacd; y con esta judtificacion, la entre-
gara V. md. al dicho D. Joseph, puesta
en cogtales 0 seronescerradosy sellados,
paraquelostraigan a eta ciudad, donde
SM. haresudto se hagan losensayosde
elaparavenir en conocimiento des ten-
dra cuenta € beneficiarla, 6 no; lo que
participoa V. md. dela Real Orden para
su cumplimiento” .

Por estar enfermo e Corregidor de Oro-
pesa cuando recibié la expresada orden,
subdelegd en e Alguacil Mayor de Ta
verasu gecucion. A inganciasde Kidlis
y consortes, proveyd algunos autos, en
virtud de los cuaes llegaron estos a la
mina con escolta de caballeria, atemori-
zaron alas gentes, se apoderaron de las
|laves de ella, delos materiadesy pertre-
chos, quemaron lacasa delos trabgjado-
res, e hicieron otras vejaciones, hastaque
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Socavon de la mina “Capitan”. El avance se ha realizado siguiendo la estratificacion de la cvarcita, de forma que la seccion de la galeria es inclinada (véase foto pa-
gina derecha). A unas decenas de metros se corta el filon aurifero, que ha sido reconocido por una traviesa en ambas direcciones. La escombrera es pequeiia y poco

atractiva para la bisqueda de oro nativo. Foto: G. Garcia, 11/2001.

Escama de oro nativo y hematites sobre cuarzo. Tamaiio del encuadre: 20 mm. Coleccion: C. Gonzélez Barguefio.

consguieron e intento de que sedegjase
laminadesierta

El Consgjo de Hacienda examind estos
hechosy fue su dictamen en consultade
19 de Enero de 1731, que se debiares-
tituir aPereaen laminasin perjuicio de
qued Corregidor de Tdaveracumpliese
lo prevenido en laRed Orden.
Despuéslatomé D. Juan Portalegre, y
labeneficié en virtud delaRea Orden
y por cuentade la Redl Hacienda, hasta
el afio de 1736, en que fallecio.

En el mismo afio, se hizo Superinten-
dente de laminaaFrancisco Javier de
Portalegre, hijo del antecedente. Desu
Orden, y por medio de operarios, se hi-
cieron diferentes fundiciones, cuyo
producto fue a parar a manos del ci-
tado Portalegre.

No se dispone de datosreferentesala
segunda mitad del siglo XVIII, pero
segun la labor recopilatoria de Mes-
seguer Pardo (1945), los yacimientos
estaban inactivos en la primeramitad
del siglo XIX.

Entrelosafios 1853y 1867, lasociedad
LaFraternidad registracinco concesio-
nes de 13 Ha cada una (“ Abundancia’,
“2 de mayo”, “Orientd”, “Potosi” y
“San Francisco”), y llevaacabo unin-
tenso laboreo. A esta etgpa correspon-
den lamayor parte de las construccio-
nesy vestigios minerosreconociblesen
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Ruinas de la dnica construccion de la mina “Capitan”, en el cerro Juncal. Detrds,  Vista de la seccion inclinada de la galeria principal de la mina “Capitan”. El soca-
las escombreras. La hocamina se encuentra a escasas decenas de metros. Foto: G.  von discurre en estéril hasta que corta el filon. Foto: G. Garcia, 11/2001.

Garcia, 11/2001.

Segun Messeguer
(1945), en 1864 la media
oscilaba entre 15y 58 gra-
mos por tonelada, aunque

se extrajeron minerales
con hasta 960 g/t.

€ &rea. En d afio 1860 se emboquillan
las gderias “Dos de Mayo” y “San Fe-
lipe”, de 300 y 400 metros de longitud
respectivamente, y que fueron cortando
todos los filones productivos. Ademés,
seredizaron pozosde arrastrey galerias
en direccidn que permitieron la explo-
racion y delimitacion de la zona mine-
ralizada principal.

La misma sociedad construy6 en 1864
una planta de tratamiento en una expla-
nada situada entre ambas galerias, con
molinos, cribas, horno de calcinacion y
tonel y piscinas de amalgamacion. Los
restos de éstas construcciones son toda-
viareconocibles. Seglin Messeger, en el
afo 1864 se trataron 25,8 toneladas de
tierras y entre los afios 1865 y 1867 se
trataron 16,5 toneladas de cuarzo auri-
fero, sendo laley muy variable, segiin
andisisredizados en diferentes filones,
lamedia oscilaba entre 15 y 58 gramos
por tondlada, aunque se extrgeron mi-
nerales con leyes de hasta 960 g/t (Mes-
seguer 1945). Tras € afio 1867 se sus
penden las labores, por problemas
diversos de gprovisionamineto de agua
en la planta, imperfecto tratamiento de
amagamaciony porque algunosfilones

Hueco vaciado de filon , en el socavon “Dos de Mayo”.
Los estrechamientos hunthurones discrecionales si-
?uiendo bonanzas del filon son la ténica general de las
abores. Foto: G. Garcia, 11/2001.

Pozo vertical de mamposteria en el socavén “Dos de Mayo” de la mina “Pilar”. Su base se encuentra refor-
zada por dos bovedas de ladrillo, pero su brocal en superticie no esta adecvadamente protegido ni sefializado.
Foto: G. Garcia, 11/2001.
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Fauna subterranea: aunque los murciélagos son habituales en las minas de interior, algunos de ellos estan ani-
llados, lo que puede representar que se esta desarrollando alguna investigacion con esta colonia. Foto: G. Gar-

cia, 11/2001.

Perfecta ranura que ocupaba el filon “Moralidad”. Esta veta ha sido extraida con completa limpieza, lo que
hace pensar que probablemente fue uno de los filones mas productivos de la mina. Foto: L. Jorda.

comenzaban a ser improductivos. Tam-
bién los destgistas, movidos por €
animo de lucro répido y f&cil, explota
ban los filones menos duros, sin tener
presente su inferior contenido en metal.
A partir de entonces, lamina no volvio
a ser explotada como tal, y se sucedie-
ron campafias de exploracion, que arro-
jaban estimaciones dispares sobrelaley
delosfilonesy de las escombreras.

En 1897, d ingeniero Sanchez de
Santa Maria encargd nuevos andlisis
y elaboré un informe muy optimista,
en e que recomendaba la formacién
de una sociedad que beneficiase las
concesiones de nuevo.

Al afo siguiente, @ ingeniero belga C.
Deneuborg redlizd mas desmuestres, que
dieron por término medio un contenido
de 24, 5 g/t de oro en los diferentesfilo-
nesy en las antiguas galerias romanas.
A pesar de los buenos resultados, no se
llegd a formar sociedad aguna que la-
borease de nuevo las minas, y afinaes
de 1912 se decret6 la caducidad de las
concesiones por faltade pago dd canon
de superficie.

Al afo siguiente delacaducidad, sere-
aliz6 un nuevo registro con la conce-
sion “Algandrind’, de 64 hectéress,
gue englobaba a las cinco anteriores.
L os propietarios promovieron la crea-

cién de una sociedad para la explota-
cion de las escombreras, que segin
andlisisdel citado Deneuborg, poseian
una ley media de 16 g/t de oro, eti-
méndose 297.000 t de escombros.
Tampoco llegaron a efectuarse trabajos
edavez, y en 1925, traslacaducidad de
“Algandrind’, se demarcd unasiguiente
concesiéon denominada “El Desquite”.
El ingenieroH. Hendricks, emitié unin-
forme estimando los escombros en
600.000t, delas que cabriaobtener 6.000
kg de oro. Pero, por falecimiento del
duefio y renunciade sus herederos, pres-
cribié también lacitadaconcesénsinlle-
garse aredizar ningunalabor.

En 1928, laCasaH. Echevarrieta, deBil-
bao, seinteresd por € yacimiento, pero
enviado areconocer laslabores d inge-
niero J. Balzola, desaconsg 6 laexplota
cion antelosingentesy aventurados ges-
tosquerequeririalainversién necesaria.
En ese mismo afio, se otorgd la actua
concesién “Pilar”, y después las deno-
minadas “Capitan”, “Alianza’, “Pilar
Segunda’ y algunas otras como “ For-
tuna’, “Loreto” y “Maruca’, que des-
pués se abandonaron.

En 1933 se andizaron muestras de los
escombros, recogidas por e ingeniero
Joaquin Menéndez Ormazay |os resul-
tados halagliefios movieron a reconocer
en profundidad los filones. Para dlo, &
aho sguiente seexcavé unagderiaen di-
reccion de pendiente obligadainferior a
20°, parano perder lainterseccion de fi-
[6n con las cuarcitas, y se instal6, para
la extraccion del minerd y estériles, un
transporte con vagonetas y via férrea
Los concesionarios de “Pilar” y “Pi-
lar Segunda’, encargaron rehabilitar
las labores, y en 1935 se efectuaron
nuevos ensayos encargados al facul-
tativo de minas E. Salarnier y a in-
dustria inglésA. Firminger.

En su informe sefidaban 1.000.000 de t
deminerd probable enlosfilones, enla
zona Situada por encima del nivel freg
tico solamente, desestimando d trata-
miento de |as escombreras.
Consideraban con porvenir d digtrito,
pero reconocian la necesidad de una
fuerteinversion econdmicaparaponer en
marcha los posibles trabgjos.
Ladltimalabor de exploracion dequese
tienencticia, y d trabgo mas extenso pu-
blicado hastalafecha, fue redizado por
Messeguer Pardo parad Instituto Geo-
l6gico y Minero en 1945. El objetivo
principa eraevauar laley y laexplota:
bilidad de la concesién “Pilar”” y limi-
tar lacontinuidad latera delosfilonesy
lamineralizacion en e resto delaSerra
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Un indicio

orientativo para la bils-
queda es la aparicion de
pirita. Este mineral puede
ayudar a detectar la cer-
cania del oro, y si aparece

con los cuarzos “acara-
melados”, se convierte en

un indicador casi
determinante.

Jeefia. Para llevar a cabo € estudio, se
desescombrarony rehabilitaron parte de
las labores, abandonadas desde hacia
ochenta afios. Se avanzaron las zonas
més prometedoras, as como losfilones
histéricamente mas ricos.

Seglin e propio autor, los resultados
fueron desalentadores, no superédndose
laley de 4 g/t, muy por debagjo delos 8
g/t que se estimaron como |os de corte.
Se realiz6 una primera cartografia ge-
olégicaregional, y seestudio laposible
continuidad |ateral delosfilones, tanto
al Este (mina “Capitan”) como al
Oeste, con un emboquille que corté los
filones muy empequefiecidos y empo-
brecidos. Se concluyé que la zona de
mayor riqueza estaba centrada en la
mina “Pilar”, en los emboquilles de
“Dosdemayo” y “San Felipe’. Lases
combreras no ofrecian interés econo-
mico aguno. Fruto de aguellacampaiia
son, ademés, unas espectacul ares mues-
tras de oro nativo de hasta 1cm, dona-
das a Museo del IGME de Madrid.
CIA & AURMIN, S.L. esunasociedad
que dede d afio 1997 se dedicaalain-
vestigacion mineray actudmente estare-
dizandotrabgjosdeinvestigacion enlas
zonade LaNavadeRicomalillo (e-mail
de contacto: cmbusiness@terra.es). Pro-
ximamente desarrollarauna campafiade
sondeos deinvestigacion que quizapue-
dan arrojar nuevos datos sobre el origen
dd yacimiento y sobrelaposible exten-
sion losfilonesauriferos en profundidad.

MINERALOGIA

“Como gemplar procedente de estos
criaderos citaremos una brecha cuar zo-
ferruginosa, con laminillas de un oro
muy rojizo que existe en d Museo dela
Escuela de Minas’

Calderdn (1910).

BUENASBODAS

Oro nativo sobre cvarzo. Tamaiio del encuadre: 15 mm. Coleccion: C. Gonzdlez Bargueiio. Foto: F. Piiia.

Oro nativo sobre cuarzo. Tamaiio del encuadre: 10 mm. Coleccion: C. Gonzalez Bargueio. Foto: F. Piiia.

CUARZO

El cuarzo es d minerd fundamentd
como congtituyente basico del relleno fi-
loniano. Se presenta habituamente de
formameasivay lechosa, aunque es pos-
ble locdizar pegquefios cristales de hasta
1 cm, Sempre en geodas, con dto grado
detransparenciay brillo, con € prismay
el cierre de dos romboedros. En ocasio-
nes, estos mismos cristales podran apa:
recer recubiertos por finas costras de go-
ethita. Generalmente su coloracion es

blanca, rosada o acaramelada, adop-
tando con frecuencialaforma de peque-
fias venas que siguen ladireccion del fi-
I6n, en cuyo caso aparece bastante
blando, fisurado y cavernoso, con sefia-
les evidentes de corrosion y vacuolasta
pizadas de limonita (Meseguer 1945).

HEMATITES
Fe, O;
Se presenta muy repartida en las fisu-

ras del cuarzo por todo el yacimiento,
en forma de agregados botroidales con
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Escama de oro nativo con una tonalidad rojiza, producida por una fina dispersion
de laminas mindsculas de hematites. Tamaio: 3 mm. Coleccion: C. Gonzdlez Bar-

gueiio. Foto: F. Piiia.

Oro nativo sobre cuarzo, en la proximidad de la roca encajante. Tamaio: 3 mm. Co-
leccion: C. Gonzdlez Barguefio. Foto: F. Pifia.

el brillo caracteristico de la especie o
bien masivo y terroso. También es po-
sible encontrarlo en pequefios agrega-
dos hojosos sobre cuarzo que permi-
ten observar los tipicos reflegjos
internos rojos, intersticial en fisuras
del cuarzo o bien en placas delgadas
adheridas a las caras cristalinas va-
cuolares que no llegaron a conformar
cristalizaciones. No esraro que se pre-
sente asociado al oro, en forma de fi-
nas laminas submilimétricas sobre €
noble metal ,observandose claramente
translucir €l color rojo.

GOETHITA
Fe O (OH)

Tanto en escombrera como en las la
bores de interior se aprecian costras,
eventuamente irisadas, de goethita
sobre la cuarcitay el cuarzo, asi como
agregados botroidales de reducido ta-
mafio. Localmente se aprecia su abun-
dancia dentro de un cuarzo oqueroso,
en este caso como limonitadetonosro-
jizos. Con lupa binocular pueden ob-
servarse finos recubrimientos de un ta-

Pequeiia instalacion de pasarela para superar el arranque del pozo “Manolito”, en

el pasillo del filon “Ingeniera” y acceder a las labores romanas. Foto: A. Bueno,

12/2002.

piz cristalino formado por diminutos
prismas, normal mente sobre el mismo
mineral masivo.

Han sido encon-
trados algunos cristales de
habito cuboctaédrico, rela-

tivamente bien definidos,
con aristas ligeramente
redondeadas.

PIRITA

FeS

Seglin cita Meseguer (1945) y como es
normal, los sulfuros se hacen més paten-
tes cuanto més se profundiza en losfilo-
nesy se gpartalazonade oxidacion, por
lo que deberiaser mésfrecuenteen d so-
cavon“ San Felipe’. Este hecho nolo po-
demos corroborar por los motivos audi-
dos anteriormente.

En € socavén “2 de Mayo” si se apre-

ciapirita, siempre asociadaacuarzo, se-
midteraday masivaenlamayoriadelos
casos, aunque es posible encontrarla
cristalizada en pequefiisimaos cristales
idiomorfos de hébito clbicoy brillo me-
talico. También puede aparecer en cu-
bos de hasta 5 mm de arista, aterados
y recubiertos por goethita. Obviamente
no presenta ningln interés coleccionis-
tico. Sin embargo, destacan por su cu-
riosidad los gjemplares en los que se
manifiesta claramente la asociacion in-
tima, pero perfectamente diferenciada,
del sulfuroy € oro nativo con la pirita
aterada solo en parte.

ARSENOPIRITA
FeAsS

Laarsenopiritano esfrecuenteenlazona
oxidada de los filones. Cuando aparece,
s trata de cristales implantados en d
cuarzo cond caracterigtico estriadoenlas
caras, en generd bien conformadasy con
brillo metdlico, no habiendo sido vistos
tamafios superiores a5 mm. Pueden es-
tar acompafiados por costras microcris-
talinas de escoroditade color verdoso. En
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Negativos de cristales de arsenopirita, completamente oxidados. Es comin la apa-
ricion de escorodita cristalizada en estos huecos. Tamaiio: 6 cm. Coleccion y foto:

G. Garcia.

Dispersion de oro nativo con goethita y hematites, en una fisura del cuarzo. To-
mario: 17 mm. Coleccion: C. Gonzdlez Bargueiio. Foto: F. Pifia.

cambio, aparece profusamente en crista-
les negruzcos dterados y asociada a
cuarzo, eincluso en e interior de lapro-
piacuarcita. A este respecto, es muy fre-
cuente observar que en las cuarcitas ad-
yacentesd cuarzo filoniano seencuentran
huecos delo que debieron ser cristalesde
arsenopirita, llegando aser gpreciablesin-
clusolostipicosestriadoso lasmaclasen
edtrella caracteristicas de la especie, con
tamafios méximos de 2 cm - 3 cm.

Esteminerd es habitud mente portador de
oro en solucion solida, aunque en este
Caso es rarismo encontrar oro nativo en
las cavidades originadas por su desapari-
cion, en forma de finismas ramas.

FARMACOSIDERITA
K Fe, (ASO,); (OH), . 6 H,0O

De forma excepciona han aparecido al-
gunosgemplaresde estearseniato, quese
presentaen cristaesdeformactbica, sub-
milimétricos de carasmuy brillantesy de
un precioso color verdeszulado que, con
€ tiempo, pasa a verde-amarillento. Se
trata de unas muestrasinteresantes por la
cdidad delascrigalizaciones, aunque de-
safortunadamente | os tamafios de las ge-
odas en las que se encuentra sean de ape-

nas unos milimetros.

ESCORODITA
FeAsO, . 2 H,0

Aparece, como yase hadicho, en costras
microcristalinas, de color verde grisaceo,
asociada a otros 6xidos, con algunos mi-
crocristales aidados, brillantes y de ta-
mafios submilimétricos a milimétricos.
También es posible encontrarlaen masas
compactas de aspecto terroso, de color
azulado con limonita, o bien en cristales
submilimétricos alargados segin (010) y
reunidos en grupos radiaes en pequefias
geodas del cuarzo o la cuarcita, con una
coloracion verde azulada y brillo vitreo.

ORO
Au

Aparecen ejemplares con diversas mor-
fologias, en alambres, dendriticas,
musgosa, en laminillas y, aungue con
carécter general se presentara como
granosinformes, han sido encontrados
algunos cristales de habito cubooctaé-
drico relativamente bien definidos con
aristas ligeramente redondeadas, que

Excepcionalmente, el oro nativo llega a ser visible in situ, como en este punto del
filon “Ingeniera” (imperceptible en la imagen). Foto: G. Garcia, 11/2001.

raramente superan los 2 mm, confor-
mando muestras de bello aspecto, aun-
gue ciertamente escasas.

El color variaentre d amarillo tipico de
metal a otros de tonalidades més rojizas
por estar en contacto en muchas ocasio-
nes con hematites, variando |os tamafios,
en genera, desde e submilimétrico hasta
los 10 mm, lo que son sin duda tamafios
interesantes y perfectamente apetecibles
para un coleccionista

Ocasionalmente, pueden aparecer
gemplares que, como en el caso dela
pirita, se encuentran intimamente aso-
ciados alimonita, destacando sobre €l
color negro del oligisto masivo o im-
pregnando la pizarras adyacentes a
cuarzo en formade ténueslaminas. Po-
demos atestiguar que, dentro delasfor-
mas en que se presenta el oro en estos
yacimientos, lamorfologiamasraraes
en alambres, habiéndose encontrado
tan solo unamuestra de este tipo, cons-
tituida por finisimos hilillos enredados
de oro de un tono rojizo.

Respecto a la época de explotacion, se
cita como excepciona € hallazgo de
una masa de oro nativo de 53 gramos
encontrada en € socavon “Dos de
Mayo” durantelaépocadela‘ Sociedad
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La Fraternidad”.

Desde d punto de vista quimico, € oro
nativo de Buenashodas esde unadevada
pureza. Sendos ensayos por microsonda,
reglizados con un equipo de fluorome-
tria de R-X (Spectro X-test.Pro) sobre
muestras de oro nativo en cuarzo en-
contradas en los restos de los filones de
la mina “Dos de Mayo”, dieron conte-
nidos en oro en torno a 98 %.

CONCLUSIONES Y EPILOGO:
LA BUSQUEDA DEL ORO

Lalocalizacion de estas muestrasllevara
sempreimplicita, como es habitual, es-
fuerzo y dgo de suerte, pero paratratar
de smplificar en lo posible nuestro tra-
bajo y ayudarnos en su busqueda, ofre-
cemos como referencias algunas pautas
parafacilitar encontrar alguna piezain-
teresante. Por supuesto, no serén con-
cluyentes ni Unicas, ya que son fruto de
nuestra experiencia personal.

Tanto por la naturaleza filoniana de es-
toscriaderos, como por laantigtiedad de
las labores de extraccion llevadas a tér-
mino, los principaes filones se halan
précticamente exhaustos, resultando
complicado actua mente tratar de traba-
jarlos, donde eso sea posible. Sin em-
bargo, la diseminacién dd metd en fi-
loncillos secundarios adyacentes hacen
que, hoy por hoy, todavia podamos dis-
frutar de muestras que en cuadquier caso
compensaran e esfuerzo necesario para
su extraccion. Aungque aprimeravistalos
filones se presenten estériles, todaviaes
posible obtener resultados.

En nuestra opinién, lamina“Rilar”, so-
cavon “2 de mayo” reline, tanto por €

desarrollo delabores subterrdneas como
por volumen de escombrera, las mayo-
res posibilidades para iniciar su locali-
zacion. S nos decidimos por labUsgueda
en escombrera, serd necesario la movi-
lizaci6n deimportantes volimenesdela
mismaparaidentificar losposibles cuar-
zos portadores, haciendo pocillos o zan-
jas que permitan descubrir material

oculto, habida cuenta que los fragmen-
tos de superficie ya han sido inspeccio-
nados por |os coleccionistas repetidas ve-
ces. Nos remitimos a la descripcidn
efectuadaparaeste Ultimo minera (Me-
seguer, 1945), enlaressfiaminera ogica
Laslabores deinterior en “2 de Mayo”

Raro ejemplar de oro nativo con caras de cristales cu-
boctaédricos, desarrollado en la cavidad de una vena
de goethita que contacta con cuarzo. Tamaiio del en-
cuadre: 20 mm. Coleccion: C. Gonzdlez Barguefio.
Foto: F. Pifia.

BUENASBODAS

Vistoso ejemplar curviforme de oro nativo sobre cuarzo lechoso. Tamaiio: 1 cm. Coleccion: C. Gonzdlez Bar-
gueio. Foto: F. Piiia.
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Pequeiios cristales de farmacosiderita en una geoda del cuarzo. Tamaiio del encua-  Cristales de escorodita en el hueco de un cristal anterior de arsenopirita. Encuadre:
dre: 25 mm. Coleccion: C. Gonzalez Bargueio. Foto: F. Piiia. 12 mm. Coleccion: C. Gonzalez Bargueiio. Foto: F. Pifia.

Oro nativo en el negativo de un cristal sin determinar. Encuadre: 9 mm. Coleccion:  Finos cristales de goethita desarrollados en una fisura del mismo mineral masivo.
C. Gonzdlez Bargueiio. Foto: F. Pifia. Tamaiio: 3 cm. Coleccion: I. Orea. Foto: F. Piiia.

Imagen SEM de cristales de goethita. Cortesia del Laboratorio Centralizado de la  Imagen SEM de cristales de farmacosiderita. Cortesia del Laboratorio Centralizado

Escuela de Minas de Madrid. de la Escuela de Minas de Madrid.
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Resultados de andlitica cuantitativa del oro de Buenashodas (98 % Au). Pequeiio hotdn de oro nativo sobre cuarzo. Coleccion y foto: F. Pifia.
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Preparando instalacion para descenso por un pozo de arrastre. Investigacion de Car-
los Gonzdlez Bargueiio y Antonino Bueno. Foto: A. Bueno, 12/2002.

Se encuentran en buen estado, aunque &
comienzo de las mismas se atravesd un
terreno conglomerético suelto que acon-
S50, sobre todo en € socavon “ San Fe-
lipe”, la colocacién de arcos de ladrillo
atramos (Meseguer) no siendo necesa
rioend “2 demayo” d tener apenas 30
m estetipo de terreno, cons guiéndose su-
ficiente soporte con la propia cuarcita,
apoyada ocasionalmente en muro de
mamposteria, para no necesitar entiba
cion adicional. Como ya se expuso an-
teriormente, no ha sido posible lainves-
tigacion de “San Felipe” d haberse
producido derrumbamientos que desgra:
ciadamente hacen su visitaimpracticable
desde € mismo emboquille.

El reparto del oro enlamasadeloscria-
deros es sumamenteirregular, de manera
gue se encuentran grandes diferenciasde
metdizacion alin en puntos separados
por tan sdlo una distancia de un metro
(Meseguer, 1945).

Con carécter general, €l oro suele apa-
recer en los contactos del cuarzo filo-
niano con las pizarras que le acompa
fian, siendo mas raro en los contactos

- o i 1
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cia, 11/2001.

Foto superior: culatdn sobre una rama del filon “Ingeniera”. En este punto debid
presentarse con una ley muy pobre, y en consecuencia se abandoné. Foto: G. Gar-

Foto inferior: oro nativo sobre cvarzo. Encuadre: 15 mm. Coleccion: C. Gonzalez

Bargueiio. Foto: F. Piiia.

directos con lacuarcitade caja, cuando
se producen. Localizar pizarras de to-
nos rojizos asociados a cuarzo es €
mejor sistema de blsqueda en interior,
desechando otras de colores verdosos
localmente abundantes. De ahi la bre-
cha cuarzo-ferruginosa citada por Cal-
derén. Este cuarzo presentard la ma-
yoriade las veces un aspecto ferroso o
acaramelado, cristalino y blando, con
pequefias vacuolas tapizadas de limo-
nita o hematites.

El oro también puede aparecer en cuar-
zos blancos sin presencia de Oxidos de
hierro, hecho ciertamente escaso aun-
gue esta asociacion nos ofrecera un be-
Ilo contraste.

Por los sistemas de gprovechamiento de
la tltima época en que se trabgjaron in-
tensamente estos yacimientos (1860-
1867), alaescombrerafueron aparar tro-
zos de filén de pequefio tamafio con
presenciade oro visbley cuarzo, en ge-
neral, con posbilidades de estar metali-
zado, como asi |o vienen ademostrar los
hallazgos efectuados sobre €llas.
Otroindicio orientativo paralablsgueda

es la gparicion de pirita. Este mineral
puede ayudar a detectar la cercania del
0ro y S aparece con los cuarzos acara
melados, se convierte en un indicador
cas determinante.

Debemos reducir €l cuarzo atamafios
pequefios, especialmente el cuarzo
ferruginoso, ya que la distribucién
del oro esdificil de prever. Conviene
fragmentar a fondo para una bus-
gueda eficiente.

CONCLUSION

Las muestras nos permitiran admirar la
singular belleza que supone la asocia
cién del metal con €l cuarzo o con los
distintos minerales que |e acompafian.
Creemos que esta sierra es uno de los
escasos lugares de nuestra geografia
donde alin se pueden obtener muestras
deoro visibledefilén, con ayudadeun
equipo de casco e iluminacion frontal
basico, y observando las precauciones
necesarias parano accidentarse por los
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pozos de arrastre.

Los parajes delazona, solitariosy con
Su vegetacion caracteristicadejara, to-
millo, romero, espliegoy salvia, entre
otras plantas aromédticas, justifican
también, junto con la geologia 'y mi-
neria del yacimiento, una visita que,
ademés, puede que nos depare, con la
suficiente pacienciay perseverancia, e
hallazgo de un buen gjemplar de co-
leccion de oro nativo.
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