LA PARRILLA

EL MEJOR EJEMPLO DE FILONES MINERALIZADOS EN SCHEELITA
DE LA PENINSULA IBERICA

B La mina de La Parrilla, situada en la provincia de Cdceres
es, probablemente, el mejor ejemplo de Europa de filones mine-
ralizados en scheelita que encajan en rocas del Proterozoico.
La riqueza de estos filones la bizo conocida a nivel interna-
cional, siendo la iiltima explotacion de wolframio que cerro en
Espaiia. Hoy en dia es un cldasico entre los yacimientos filonia-
nos de scheelita relacionados con cupulas graniticas no aflo-
rantes, y su paragénesis mineral puede considerarse como “ti-
po” a nivel mundial.
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N este trabajo se revisan y ac-

tualizan aquellos aspectos re-

lacionados con la geologia y

mineralogia del yacimiento.
Se resume el desarrollo histérico y minero
del mismo, y se analizan las caracteristica
geométricas y estructurales de los filones
mineralizados y de los sistemas de fractu
ras que favorecieron su formacién. Se re
salta la importancia de la paragénesis mi
neral y, en base a los conocimientos geo:
l6gicos que actualmente se poseen, s
presenta un modelo del yacimiento que
puede ofrecer indicaciones de cara a la ex
ploracion futura de yacimientos filonianos
de la zona. Las caracteristicas geomeétrica
y estructurales de estos filones proporcio
nan una informacién muy valiosa, tanto
desde un punto de vista cientifico como
econémico, de cara a la prospeccion.

Las mineralizaciones de wolframio y . - . L - A
- . . . Cristal de scheelita de 40 mm de arista, combinacion de dos piramides tetragonales y pinacoide, procedente de
estafio tuvieron gran importancia en €llg mina de La Parrilla. No son frecuentes ejemplares como el de la ilustracion, obtenido durante la etapa de ex-

Oeste de la Peninsula Ibérica a finales dailotacion de la mina. Coleccion: Jordi Fabre. Foto: F. Pifia.

siglo pasado y hasta la década de los 80,

fecha en que todos los trabajos de extracsustancias de varias Comunidades Autd- En este trabajo se ha seleccionado |
cién cesaron como consecuencia de la crinomas, y en particular la de Extremadura, mina de La Parrilla por tratarse de un
sis de mercado de estos metales, con uhace que esta sea una de las areas estratjemplo excepcional de filones con schet
descenso de hasta dos tercios de su valagicas de mayor interés en el ambito del elita-casiterita en el Proterozoico (dentrg
No obstante, el potencial minero en estasMacizo Hespérico. del Complejo Esquisto Grauvaquico, en
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ABSTRACT

La Parrilla mine, located in Caceres
province (Extremadura) is, probably,
the best example in Europe of scheelite
mineralized lodes and veins hosted in
Proterozoic rocks. The wealth of these

lodes made the deposit of worldwide
significance, being the last tungsten
working-mine that closed in Spain.
Nowadays it is a classic among the
scheelite vein deposits related to non-
outcropping granitic cupoles, and its
mineral paragenesis can be considered
as a worldwide-type.

Guillermo Bonilla, flanqueado por dos colaboradores, en los inicios de la actividad minero industrial en la mina
La Parrilla. Foto: cortesia de la Familia Bonilla.

adelante CEG), y porque fue la tltima ex-wolframio, y a finales de su etapa de ex-nilla, minero de vocacién, trabajador infa-
plotacion activa de scheelita de Espafia. Laolotacion, la produccion anual era cercanatigable y promotor de la explotacion,
mina de La Parrilla, situada cerca de la lo-a las 1.000 toneladas de scheelita y las reguién recientemente ha fallecido y hast:
calidad de Miajadas (al Sur de la provinciaservas estimadas se cifraban en unos 4@n sus Gltimos momentos recordaba co
de Céceres) ha sido, junto con la de Bamillones de toneladas de mineral. gran ilusién el duro trabajo de la mina,
rruecopardo en Salamanca, la explotacion  Sirva este articulo para recordar la im- desde su comienzo, como un pequefi
de wolframio de mayor envergadura de portancia minera de La Parrilla, su interésdescubrimiento de “filoncillos con arse-
Espafia y probablemente de Europa. En l@stratégico como reserva potencial de mi-nopirita” en las proximidades del balnea-
actualidad, su explotacion estd inactiva,neralizaciones de wolframio en la zona, y rio, hasta situarla como la mina de wolfra-
debido a las condiciones de mercado detomo pequefio homenaje a Guillermo Bo- mio méas importante de Espafia.
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Figura 1. Encuadre geoldgico del entorno del yacimiento de scheelita de La Parrilla (Cdceres).
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amplia campafia de sondeos y simultanea-
mente estudios geoldgicos del yacimient
y sus alrededores, algunos en colaboracion
con la Universidad de Salamanca. Pefia-
rroya llegé a cubicar unos recursos de
millones de toneladas, con una ley medi
ponderada de 0.3 % de WO
En el afio 1976, el Instituto Geoldgico
y Minero de Espafia (IGME) realiz6 un
proyecto de investigacion general denomi
nado: “Fase previa de investigacion en |
areas de Cafiaveral y Santa Amalia (Cace-
res-Badajoz)”, con objeto de seleccion
areas de posible interés para mineraliza-
ciones de estafio y wolframio.
Seguidamente en el afio 1978, el IG
ME realiz6 otro proyecto de investigacion
minera en la zona Noroeste de Santa Ama-
lia (Caceres-Badajoz). Se tom6 como ba-
se el estudio de la corta “Adelaida” con e
fin de encontrar las pautas de aparicion de
la mineralizacion, que al ser aplicadas a |
totalidad del area de estudio, fuesen |
idoneas para llevar a cabo una prospeccion
general de la zona, con vistas a la localiza-
cién de nuevos indicios.
En base a los trabajos de campo desa-
rrollados en la corta, y en parte a los datas
obtenidos en los anteriores proyectos d
IGME, Gumiel y Pineda (1981) realizaron
un estudio geologico del yacimiento, en el
gue establecieron que la corta de La Parti
lla se encuentra situada en un cierre pericli
nal, en las facies del CEG (Figura 1). Esta
rocas sufrieron dos fases de metamorfismo
regional dinamo-térmico, sincronico con la
primera fase de deformacion hercinica, que
dio lugar a pliegues isoclinales de direccion
préxima a E-W y al desarrollo de una est
quistosidad de plano axial. En este trabajo
se realizd un primer estudio geométrico
ANTECEDENTES GEOLOGlCOS Y da la riqueza en este mineral, el wolframiocuantitativo del campo filoniano minerali-
4 se convierte en el principal mineral de in- zado, basandose en la toma sistematica de
DESARROLLO HISTORICO MINERO terés econémico. El yacimiento es explo-medidas de venas en todos los bancos de
En el afio 1946, Roso de Luna y Her-tado desde 1951 por las socieddies-  explotacion. Concluyeron que los filones
nandez Pacheco mencionan en la Memora Bonilla, S.A. y Minera Adelaida, S.A. mineralizados en scheelita se presentan en
ria explicativa de la hoja n° 753 (Miaja- En un principio, la explotacion era subte- haces de orientacion principal NE-SW €
das), del Mapa Geolégico de Espafia a esranea, transformandose a cielo abierto ernclinaciones entre 45° y 60°SE, con po;
cala 1:50.000, la existencia de numeroso4968, en una corta de forma subcirculartencias entre milimétricas y métricas.
filones de cuarzo con casiterita y arsenopi-con bancos de 12 metros de alturay 15 de Finalmente, estos autores llegan a la
rita en la zona de La Parrilla. Estos autoresanchura. En la actualidad, la altura de baneonclusion de que la mineralizacion de
asignan una edad Cambrico Superior a laos es de 20 metros, ya que se unieron akcheelita de La Parrilla esta exclusivamer
serie encajante de la mineralizacion, porgunos de ellos, y en su mayor parte se erte relacionada con los filones, y las consi

n

no Bueno y Belén Fuentes. Foto: F. Pifia.

encontrarla debajo de la Cuarcita Armori- cuentra inundada. deraciones genéticas sobre el origen de |a

cana del Ordovicico Inferior. Entre los afios 1972 y 1974, y median-misma, apuntan a la existencia de una cu-
Posteriormente, se pone de manifiestate una opcion de compraSaciedad Mi-  pula granitica en profundidad.

gue el yacimiento también contenia wol- nero MetalUrgica Pefiarroyavestigo el Entre los afios 1985 y 1986, la com;

fram en forma de scheelita (Cay) da-  yacimiento. Esta Compafiia realizé unapafiia Rioibex S.A. inici6 una campafia
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Perspectiva general de las instalaciones de concentracién de Iu mina en 1984. Obsérvese, en primer término, los voluminosos acopios de fmos pro:edenles del lavade-
ro. Esta fraccion contiene un significativo contenido en scheelita y casiterita, resultante de una recuperacion incompleta en las lineas de concentracion gravimétrica del
lavadero. Para el recidado y aprovechamiento de esta riqueza se constituyd la sociedad Wolframexsa, que puso en marcha una planta de extraccion con tecnologia de
la casa Eral, S.A. Al fondo se observa lu planta de recuperacion de arsénico. Foto: Paisajes Espaiioles, S.A.

de exploracion del yacimiento para la gz

de compra en torno a los 2.000 millones ™
de pesetas, partiendo de la hipétesis ge.
nética de Gumiel y Pineda (1981). Esta

sondeos en una malla de 100 m x 100
gue posteriormente se cerrd a 50 m x 5(
m, para conocer la distribucion de los fi- [i§#
lones en profundidad. Los sondeos se re/ &
alizaron con una direccion general 120°,53
una inclinacién de 60° NW, y con una | &
longitud variable entre los 200 y 350 me- | ==
tros. Con los resultados obtenidos a partit -
de los sondeos, se estimaron unas rese
vas de unos 35-40 millones de toneladas &%
con leyes comprendidas entre 1.000- &=
1.300 ppm de WY 150 ppm de estafio. |
Estos resultados son notablemente supe :
riores a los obtenidos anteriormente POrpetalle de un fllon del banco 2° de la mina La Parri-
la Compafiia Pefiarroya. lla. Cuarzo con scheelita acaramelada, formando in-
Simulténeamente a ﬁnales del anoiercreclmlenios con el cuarzo (Iexturus en peme) y

arsenopirita, que se dlspone hacia los bordes del fi-
1986, Valero (1986) realiz6 su tésis de li- Ién. Foto: Pablo Gumiel.

cenciatura, en la que se presentd una ¢
tografia de detalle de la corta, establecie
do la columna estratigréfica de la zona. L
paragénesis, sucesion mineral del yac

miento y las consideraciones genéticas de

la mineralizacién coincidieron con las es
tablecidas por Gumiel y Pineda (1981).
Por otra parte, en el Inventario Naciona

de Recursos de Wolframio (IGME, 1985
gueda reflejado que, teniendo en cuenta
extension del campo filoniano de La Parri
lla, que puede alcanzar unas dimension
aproximadas de 1.500 metros en direccid
WNW por unos 700 metros en direccion

la

S
n

NNE, se pueden inferir unos recursos geo-

l6gicos de unos 72 millones de tonelad
con una ley media de 0.13% de WO

Como consecuencia de la crisis de mey-

cado del wolframio y del estario, la mina d
La Parrilla par6 definiivamente la explota-
cién en el afio 1987, lo que explica la au
sencia de nuevos trabajos de investigaci
en general, sobre estos minerales, y en p
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Figura 2. Modelo evolutivo de lu fracturacion tar-
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ticular, en la zona. No obstante, el interésvertical se encontraba una de las zonas masenes de material para la separacion del
cientifico de la mina de La Parrilla sigue ricas en scheelita. El inicio casual tuvo co-mineral vendible. El movimiento de tierras
siendo extraordinario; en primer lugar, por mo protagonista a Guillermo Bonilla Ifii- se realizaba en un Unico relevo con retro-
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Uno de los autores dibujando en el campo la traza de un filon sobre una limina, para su posterior estudio.
Foto: Pablo Gumiel.

tos filonianos y su estudio mediante técni-Bonilla, naturales de Aimoharin, carecia de
cas de andlisis fractal. (Gumiel et al., 1995;tradicion minera, pero el empefio y el tra:
Gumiel et al., 1996, Gumiel y Campos, bajo de sus miembros fue consolidando
1998; Roberts et al., 1998). Los resultadosuna explotacion cada vez mas mecanizada
gue se obtengan de estas investigacionegproductiva. El desarrollo paralelo de la in-
podran tener un importante papel en futu-vestigacién del yacimiento permitié cono-
ras exploraciones mineras de lazona.  cer laimportancia de sus recursos, dandose
las circunstancias que aconsejaron invertr
LABOREO Y CONCENTRACl()N capitales para la adquisicion de equipos m
MINERAL neros de toda cla_lse. _
La configuracion estructural del mine-
El tradicional balneario de “aguas salu- ral como red de filones, hizo posible en
tiferas”, con beneficiosas propiedades pard 968 el paso a un laboreo integral a cielo
las enfermedades de la piel, dio paso, combierto, con el arranque con perforacion
el tiempo, a la mas destacable mina de wolvoladura del todo-uno, haciendo a la par
framio de Espafia. Curiosamente, en stnecesario el tratamiento de grandes vold-

tratarse de un ejemplo excepcional de filo-guez, un joven de 20 afios que prestd aterexcavadoras de cadenas y palas de ruedas,

nes de cuarzo con scheelita-casiterita en aién a los comentarios de un amigo de stformando equipos con una flota de camio-

Complejo Esquisto-
Grauvaquico (CEG),
en posible relacion

tica no aflorante, aso-
ciada a la banda de ci-
zalla de Montanchez

En la vertical del
espacial y genéticaBalneario se encontraba
conunaclpulagrani- yna de las zonas mds
ricas en scheelita

padre sobre la apari- nes entre 22 y 50 toneladas para su trans-
cién de casiterita en la  porte a planta, acopiando en el stock de tri-
finca del balneario.
Durante muchos afios
se beneficio la casiteri-
ta de forma manual y
rudimentaria, en labo-
res conocidas como

(Gumiel et al., 1995). En segundo lugar, “quileo”, sin relevancia industrial, efectua-
porgue las condiciones de afloramiento dedas sobre las orillas del arroyo que por alli
los filones en la corta son ideales parapasaba. Asesorado por los informes del in
abordar el problema de la paleoconectivi-signe ingeniero de minas D. Ismael Rossc
dad de las fracturas que favorecieron swde Luna, Guillermo Bonilla se trasladé a
formacién, y avanzar en el conocimiento Caceres para denunciar el hallazgo y regis
de lared de percolacion que origind la con-rar la mina, que actualmente compone u _ :
centracion mineral, en base a las caracterigsrupo Minero de 1.450 hectareas, COMENggial de scheelita de 8 mm sobre cwarzo. Coleccion:
ticas geométricas de los diferentes conjunzando su produccion en 1951. La familia. Garcia Rojo y Carmen Jalvo. Foto: . Pifia.
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3 T ._,J Ty o ; - e o aal
Labores a cielo abierto de la corta Adelaida, en 1984. Lamentablemente, sélo tres aiios después la mina fue paralizada a causa de dificultades financieras que se su-
maron a unas desfavorables cotizaciones del wolframio. Foto: Paisajes Espaiioles, S.A.

turacion un volumen de 3.000 t/dia. Lasdientes, con una capacidad conjunta dedo in situ las fracciones que, por su baja
voladuras eran pequefias, de alrededor d800 t/h. La incorporacion de técnicos cua-ley, no interesaba procesar. Desde 1980, la
2.000 t (6.000 t en casos excepcionales)lificados impulsé definitivamente la pro- Direccion Facultativa de la mina inspec-
cebadas con goma 2 y nagolita. En 1984duccion de la mina, pasando de 20 t meneionaba cada noche los frentes con una
las empresas “Minera Adelaida, S.A.” y suales en 1980 hasta superar las 100 tfmdémpara ultravioleta, marcando con spray
“Minera Bonilla, S.A.” disponian de dos poco antes del cierre. Se dispuso un prelas acumulaciones de scheelita.

lineas de trituracién y molienda indepen- machaqueo a pie de cantera, seleccionan- La abrasividad del material y el carac
ter friable de la scheelita hacia del proce-
so0 de conminucién uno de los més criticos
del tratamiento en planta, tanto por los al-
N tos costes que representaba como por|la
tendencia a sufrir pérdidas de mineral en
la fraccion fina. Los camiones basculaban
en una tolva de recepcion en cabeza de|la
. machacadora de mandibulas, pasando a
i F cribas de resonancia y molinos de impag-
! F- r % to, en circuito cerrado hasta alcanzar la
f" 2 . granulometria < 8 mm, necesaria para su
- j 2]

J posterior mineralurgia. Esta comenzab
b i f’ﬁ con una preclasificaciéon gravimétrica er
..’::,& 4 } jigs, que ya permitia una primera elimina
cién de estériles. Tras una nueva concen-

_ i ; tracion gravimétrica en jigs de La Maqui-
" _.r’ J“' nista de Levante, el concentrado de todos
' ellos pasaba por un molino de cilindros
para reducir el tamafio hasta inferior a 2
RO mm, con el gue entraban a las mesas je

Thazs i o3 o sacudidas. El concentrado de los escurtfi-

4 I a0m = m: :m:;n:-“l d_ores ala salida Qel_rechazp de Iqs_ jigs se
ciclonaba para eliminar mas estéril y €

Figura 3. Mapa de distribucion de scheelita en los filones de La Parrilla. paso de los hidrociclones que efectuaban
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empresa, impidieron el normal desarrollc
de los proyectos, cesando en 1987 las acti-
vidades en curso sobre tan importante yagi
miento, que llegd a tener 140 hombres en
plantilla y que, probablemente, se encuentra
solamente en un pasajero abandono.

CONTEXTO GEOLOGICO
Y ESTRUCTURAL DEL YACIMIENTO

Desde un punto de vista geoldgico, en
el entorno préximo a la corta de La Parri-
lla aparecen representadas rocas del Prote-
rozoico Superior, Vendiense Superior, P
leozoico y Terciario, junto con depdsito
cuaternarios constituidos por terrazas, co-

Aspecto actual de la corta Adelaida, con el fondo inundado. Tras la parada de los trabajos, unas lluvias to- luviones, suelos y conos de deyeccio
rrenciales provocaron la entrada masiva de aguas en la cantera y en el resto de instalaciones, causando gra- (Barba et al., 1980).

ves deterioros. Foto: Gonzalo Garcia. )

ESTRATIGRAFIA DE LOS MATERIA-
un deslamado, se clasificaba en 3 bateriasreacion de la sociedad “WolfrarseX | FS DEL ENTORNO DEL YACIMIENTO
de espirales en un intento de recuperar fiTambién desde 1980 se realizaron investi-
nos, merced a una moderna instalaciérgaciones para el aprovechamiento de las La mina esta situada en una formacion
para 70 t/h que en su dia puso a punto 400 t/afio de mispiquel (32 % As) produci- de naturaleza grauvaquico-fitica, situada
casa Eral, S.A. Otra do durante la concen- por debajo de la Cuarcita Armoricana (Fi-
Il’nea_o_le la planta_fue Desde 1980, la Direccion tracion _de _Ia scheglita gura 1), cuyo registro e_stratigr_éﬁgo se ini-
adquirida a, la mina Facultativa de la mina Y la cgsmerrta_, ,medlan- C|§1 con una potente serie turb!dm_ca y mor
Teba, de Caceres. La te la instalacion de un notona, en la que alternan principalment
separacion final de la horno rotativo que pizarras y grauvacas, con algunas facies
scheelita y la casiteri- permitia la obtencion conglomeréticas de potencias muy varia-
ta se realizaba en se- de trioxido de arséni- bles, y que es correlacionable con el deno-
paradores magnéti- marcando con spray co, para el mercado minado “Grupo Domo Extremefio” (Alva-
cos y electrostaticos. las acumulaciones nacional de pesticidas. rez Nava et al., 1988). Estos materiales

Como residuos de scheelita Por otra parte, las ceni- pertenecen al denominado Complejo Es-
del tratamiento se ge- zas del proceso ofreci- quisto-Grauvaquico (CEG), término que
neraban arenas y lodos con alto porcentajan un alto contenido en oro y plata (4 ppmtodavia permanece vigente, aunque de u
en scheelita que la Planta no recuperabg 16 ppm, respectivamente). més restringido en funcién de los avance
satisfactoriamente, pero con un induda- Lamentablemente, las desfavorables codel conocimiento regional, y cuya edad s
ble interés econdmico que los Bonilla tra- tizaciones de la década de los 80, sumaddsa atribuido al Proterozoico Superior.
taron de llevar a buen término con lacon ofras circunstancias particulares de la Sobre estos depésitos se sitlla, discor
dantemente y con irregular distribucion,
una serie de materiales cuya composicio
es mas variada. En la base se encuentrajun
nivel de porfidos rioliticos y cuarcitas que
ha sido utlizado como nivel-guia en la
cartografia de los alrededores del yaci
miento (Figura 1). Sobre este horizonte se
encuentran alternancias de areniscas, con-
glomerados y cuarcitas, que son correla:
cionables con los materiales del “Grupa
Deposicional Ibor”, cuya edad se atribuye
al Vendiense Superior.

Los materiales del Paleozoico son dis-
cordantes sobre el CEG, y la base esta bien
representada en la zona por la Cuarcita A
moricana del Ordovicico Inferior (Are-
nig), que es un horizonte-guia cartografia

11

inspeccionaba cada
nocbhe los frentes con una
lampara ultravioleta,

0 g

>

Pliegues a escala mesoscopica, de orientacién N110°E, en facies bandeadas del Complejo Esquisto Grauvaquico, - _ .
formados en la primera fase de deformacion hercinica. Zona de la mina La Parrilla. Foto: Pablo Gumiel. ble a nivel regional (Figura 1), con una po
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Figura 4. Mapa de detalle de trazas de fracturas. Filones de scheelita de La Parrilla.

tencia que oscila entre 6 y 100 metros. Se  Estos depdsitos, que pueden tener malia, o como fosas (grabens) finitectonicos
trata de una ortocuarcita blanca, muy re-de 50 m - 80 m de potencia (hacia el W, enGutierrez Marco et al., 1990). En base
cristalizada, con intercalaciones de arenisia Hoja de Alcuéscar), se interpretan comoasociaciones de esporas y polen, se les
cas siliceas y un desarrollo notable de vede abanicos aluviales (“abanicos hime-atribuido una edad Estefaniense B Medio
nas de cuarzo. La Cuarcita Armoricanados”), con grandes canales trenzados y reEstefaniense C (Pineda et al., 1980).

pasa gradualmente a las alternancias de ptiuccion progresiva de la actividad tectonica  Toda la secuencia esta afectada por un
zarras, areniscas y cuarcitas suprayacentesp el frente donde se enraizan. Puede existmetamorfismo regional de grado bajo a
que son correlacionables con las “Capatambién alguna relacion con ambientes sumuy bajo, que no llega a alcanzar la isogra:
Pochico” del Valle de Alcudia (Tamain bacuaticos (marino-someros). Estos matedla de la biotita. Lo mas importante es qu
1972). El resto de la serie paleozoica estdiales estan preservados de la erosion, sienfas rocas de la serie pre-Estefaniense del en-
muy condensada, y esté constituida mayopre en cuencas a lo largo de bandas de cizésmo de la mina de La Parrilla, estan afec

ritariamente por alternancias de pizarras
cuarcitas, con una potencia que oscila en
tre 50 y 350 metros y cuya edad esta com
prendida entre el Ordovicico Medio-Supe-
rior y el Devénico Superior.

En el SW de la zona se encuentra mu
bien representado el Carbonifero Superio
post-orogénico, que es discordante sobrt
el resto de los materiales paleozoicos y for
ma parte del afloramiento excepcional que
en direccion NW aparece en la Hoja de Al-
cuéscar. Esta constituido por brechas, co
glomerados rojos a grises fluviotorrencia-
les, areniscas de espesor muy variable y p
zarras. Los conglomerados muestran uni
disminucion del tamarfio de los cantos de
muro a techo, y la matriz es areniscoso-pi
zarrosa, aungue a veces el esgueleto €

,
quebrantado. Los cantos son principal-cristal de moscovita implantado sobre el cruce de
mente cuarciticos, aunque también hay dldos finos cristales de turmalina. Estos crecimientos

3 -a

son frecuentes en las geodas de cuarzo de la sal-
"@Shanda de los filones. Encuadre: 10 mm. Coleccion y
foto: F. Pifia.

otras rocas infrayacentes, como pizari
areniscas, vulcanitas y calizas.

a
h
a

a

e

tadas por un metamorfismo térmico, que se
traduce en el desarrollo de pizarras “mos
queadas”. Este metamorfismo llega a pra
ducir cristales milimétricos de andalucita en
condiciones inferiores a las de la isograd
de la cordierita (Gumiel y Pineda, 1981).

El Terciario constituye la cobertera ned
gena del entorno del yacimiento, y esta
formado por depdsitos detriticos de rellen
de la cuenca del Guadiana. Son en su m
yoria materiales arcillosos y arenosos de t
po continental, en régimen general de sis-
temas de abanicos aluviales, cuya potengi
se ha estimado en unos 50 metros (Ros
de Luna y Hermandez- Pacheco, 1957
aungue Ramirez (1971), estima que la po-
tencia debe ser mayor, dada la gran irreg
laridad de la superficie sobre la que nor
malmente se apoya.

Finalmente, de los depdsitos cuaterna-
rios, los aluviones y las terrazas fluviales
son los de mayor desarrollo, aunque los

D
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Pala de carga frontal Caterpillar 235, trabajando en el fondo de la corta Adelaida. El todo-uno arrancado se
ininsporhlllbn hasta la planta de trituracion en volquetes de medio tonelaje. Afio 1985. Foto: cortesia de la Fa-
milia Bonilla.

suelos y coluviones son los que ocuparel responsable de la ausencia de materialeson E-W, y da lugar a bandas de cizall
mayor extension areal, cubriendo grande esa edad (Pardo y Garcia Alcaldemiento, tanto de caracter fragil como ductil
parte de la superficie de la zona. 1984; Gutierrez Marco et al., 1990), segui-con orientacion predominante NW-SE

do durante el Devé-

TECTONICA DEL ENTORNO hico Su::)erior (FaS- p 4 fracturas generadas {;I.lntoNCé)rms (\)/t\;aj orienta-
DEL YACIMIENTO NENSE-Famenel oy estas etapas permitie- 9 "=>'%de menor

se), en algunas areas
Desde un punto de vista estructural, erproximas (por ejem-
el area del entorno de la mina se observa lglo, en la Sierra de

rante las etapas de deformacion hercinicagas rellenas con ma-

ron el emplazamiento de
diques y la circulacion de
superposicion de varios episodios de deSan Pedro), de unalos fluidos bidrotermales regional y local,

formacion, aunque las estructuras cartoetapa distensiva con que dieron lugar a los  por eemplo en el en-
grafiadas se generaron principalmente duformacion de cuen- filones mineralizados  tomo del yacimiento

rencian tres etapas principales seguidas de
otra de fracturacion. La primera fase de de-
formacion es la mas generalizada, siendo
responsable de las grandes estructuras de la
zona, de trazado general NW-SE. Se gene-
ran en esta fase pliegues a todas las es
con direcciones axiales que oscilan de N-S|a
NW-SE y una esquistosidad S1 de plan
axial. La segunda fase de deformacion es de
caracter local, y se manifiesta por una serie
de bandas de cizalla de direccion N
N6QCE, de orden hectométrico y anchura en-
tre 7 kmy 10 km. Estas llevan asociados mj-
cro y mesopliegues, asi como una esqui
sidad de crenulacion S2, y los criterio
cinematicos son siempre de movimiento
con sentido sinistral. La tercera fase de de-
formacion tiene un desarrollo variable en |
zona y responde a un sentido de aco
miento (compresion maxima) de orienta

movimiento sinistral,

incidencia en la zona,
dextrales y conjugadas
de las anteriores. Aes-

(Figura 1), estas ciza-

El abombamiento generalizado que tuvoteriales sintectonicos (LOpez Diaz, 1991). llas pueden dar lugar a variaciones de las di-
lugar en todo el borde Sur de laZona Cen- En cuanto a la deformacion hercinica, rectrices estructurales previas, generando fi-

troibérica durante el Devonico Medio, es que es la principal a nivel regional, se dife-guras de interferencia del tipo “domos y cu

o 1 Tt = Sk e n--.-.l‘i'.'r".
El arranque del todo-uno se realizaba mediante la dperform:ién de barrenos de 3 pulgadas, goma 2 en fondo y

nagolita como carga de columna. Normalmente cada disparo levantaba 2.000 t de material. Foto: cortesia de
la Familia Bonilla.

betas” (Gumiel y Campos 1998).
Afectando a las estructuras previ
existen varios sistemas de fallas tardiherci-
nicas, cuyo estudio a partir de las observa-
ciones cinematicas en el terreno, y del ana-
lisis de lineamientos en las imagene:
Landsat TM y Spot, ha permitido estable
cer un modelo evolutivo de la fracturacio
gue comprende dos etapas principales
(Gumiel y Campos, 1998; Campos,
1998): En la primera etapa, que se iniciari
al final de la tercera fase de deformacid
hercinica, bajo una compresion E-W, s
desarrolla un sistema de cizallas conjuga-
das con orientaciones NNW-SSE y senti
do de movimiento sinistral y NE-SW con
movimiento dextrogiro (Figura 2 a). En la
segunda etapa, la orientacion de maxima
compresion cambia a una direccién proxi
ma a N-S, y se produce una reactivacio
de las estructuras previas. Por ejemplo, los
planos de debilidad del granito deformad
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Ramificaciones y conexiones de los grupos filonianos ~ Cristal de arsenopirita de 15 mm, con Iu estriacion caracteristica paralela al eje b. Coleccién y foto: F. Pifia.
mineralizados en el banco 2° de la corta Adelaida.
Obsérvese la mayor potencia de los filones con incli-

naciones menores de 45° y lus geodas que presen-  métricas hasta 0.6 metros, y los filones comalina - arsenopirita - scheelita - casiterita

tan. Foto: Pablo Gumiel. L . .
on- Folo: Flo Bumie munmente se presentan en “relevo”, es de- pirita y raras cantidades de wolframita y

de Montanchez, denominados “planoscir, de forma discontinua y solapandose eresfalerita.
SIC", y definidos por la orientacion planar sus terminaciones. Son frecuentes las ra- Como minerales supergénicos se reco:
de los filosilicatos y por la formacién de mificaciones, las venas pinnadas, asi commocen escorodita y meymacita (?), qu
fracturas tempranas, de orientacion N20°Has formas sigmoidales sin demasiada consustituyen a la arsenopirita y scheelita res
y N170°E respectivamente, originados entinuidad lateral. pectivamente.

la etapa anterior (tercera fase de deforma- Subordinados, aparecen los llamados fi-

cién hercinica), sufren una reactivacion enlones “cruceros” con direcciones NW-SE, MINERALES DE LOS FILONES:
régimen de deformacion ductil-fragil, pa- que suelen presentarse muy verticalizados,

sando a fracturas con orientaciones semes con inclinaciones al NE o al SW. Ambos SCHEELITA

jantes y sentido contrario. Es decir, los mo-sistemas muestran importantes diferencias CaW O+«

vimientos de las fracturas NW-SE pasan gparagenéticas y sobre todo texturales.

S

ser de sentido dextral y los de las fracturas Es el principal mineral de interés ecos
NE-SW de sentido sinistral (Figura 2a y FILONES PRINCIPALES DE ORIENTACION némico del yacimiento. Suele ser de co-
2b). Este esquema evolutivo de la fractu-  NE.S|\ ASOClI-\ClON MINERAL lor amarillento a crema, de grano medio
racion se produjo en un régimen de “trans- CARACTERiSTICA a grueso y a veces bien cristalizada en
presion” (compresion oblicua, cizallay ex- pequefias geodas de cuarzo, frecuenta-

tension) prolongado, que pudo afectar ala Estos filones muestran, en reconoci-mente rellenas de material arcilloso. La
zona, lo que ya ha sido puesto de manimiento visual en la corta, la siguiente aso-distribucion de la scheelita en los filones
fiesto en otras areas préximas, como en l&iacion mineral: cuarzo - moscovita - tur- es irregular, presentandose en pequefias
zona de La Codosera en la provincia de
Badajoz (Sanderson et al.,1991).

ESTRUCTURA DE LOS FILONES QUE
CONSTITUYEN EL YACIMIENTO

Como ya se ha indicado anteriormen-
te, seglin Gumiel y Pineda (1981), los fi-
lones explotados del yacimiento de La
Parrilla se localizan a favor de los siste-
mas de fracturacion regionales. Cuantita-
tiva y cualitativamente, asi como desde]
un punto de vista econémico, el principal
haz filoniano mineralizado en scheelita es'
el de orientacién NE-SW, con orientacio-
nes comprendidas entre N30° E-N50°E €

inclinaciones entre 45° y 60° hacia el SEgyrymado de dntas y equipos de una linea de concentracion traida de Iu mina Teba (Cdceres) y reconstruida
(Figura 4). Las potencias varian de mili- en La Parrilla. Aiio 1985. Foto: cortesia de la Familia Bonilla.
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- by ; b

Cristal de arsenopirita de 20 mm, sobre cuarzo. Obsérvense las fracturas que ha sufrido el cristal con posterioridad a su formacién. Coleccion y foto: F. Pifia.

bolsadas irregulares, en nidos en el sensegundo 6rden, muy evidente como bi- ARSENOPIRITA

del cuarzo, o formando intercrecimien- selamiento de aristas ) y el pinacoide que FeAsS

tos con el cuarzo, dando lugar a texturagrunca los vértices. La superficie de estos

“en peine”, a veces junto con arsenopiri- cristales es lisa y llegan a alcanzar una Es un mineral muy abundante en el ya
tay la mica. Los cristales son més raroscierta traslucidez. cimiento. Son frecuentes los cristales que
en el yacimiento, pero también se han Hay que hacer constar la disposicionse disponen en el seno del cuarzo, o for
observado bipiramides tetragonalesparticular de la scheelita en un filon muy mando geodas junto con él. A veces, se
pseudoctaédricas de varios centimetromotable (filon 62 - Banco 4°) cuya impor- presenta en la parte central de los filones
de longitud. Una parte de este wolframa-tancia econémica en el yacimiento fue pero es mas frecuente hacia los bordes de
to se presenta quebradiza por su avanzanuy considerable por su alta ley, (superio-los mismos. El tamafio es variable, ente
da alteracion, adquiriendo tonos claros yres al kilogramo de scheelita por tonelada) milimétrico y centimétrico. Una parte de la
formando cristales fragiles y terrosos sinFue denominaddfilon-greisen” puesto  arsenopirita aparece semioxidada a esco-
brillo. Otros ejemplares, lamentable- que estaba constituido exclusivamente porodita (incluso se han llegado a encontrar
mente muy escasos, presentan un intermica, grandes masas (a veces cristales) deistales centimétricos totalmente remplar
so color anaranjado y brillo vitreo, con scheelita de color caramelo caracteristicozados por escorodita fibroso-radiada), pe-
formas variables entre piramides simplesno presentaba cuarzo, y de forma muy suro no son raros los cristales aislados bien
apuntadas y otras mas complejas combordinada se encontraba arsenopirita y alformados y brillantes, separados de la ma-
puestas de dos bipiramides (de primer ygo de casiterita. triz y con el tipico estriado de sus facetas.
Se trata de cristales prismaticos, paralelos
al eje b, estriados en la direccién de dichp
eje. También son frecuentes combinacio-
nes de ellos, maclados en algunos casos en
forma de maclas polisintéticas, similares a
las de la marcasita.

CASITERITA
SnO:

La disposicion de la casiterita es muy
parecida a la de la arsenopirita. Puede
encontrarse cristales bien desarrollado
(idiomorfos) y maclados en el centro de
los filones de cuarzo, aunque ésuente-

w S

Panordmica de acopios de finos de la planta y almacenes, en 1989. El color rojizo de las aguas es debido a la
oxidacion de los sulfuros del yacimiento. Estas aguas, consideradas como curativas en tiempos del balneario, a )
hoy serian seguramente calificadas como un peligroso contaminante para el medio ambiente. Foto: G. Garcia. mente se disponen hacia los bordes. E
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Mrmrilm Hpogdncos M. Sopargpnicon
+  Scheelita |
Casiterita
Waolframita E
= Arsenopirita el i
+ Bismula < Bl E
) Bismutina : A -
. H |
Pirrotina 2 |3 = s
» Calcopirita = = E
Recepcion del preconcentrado a la salida de los Jig E_'“_EIEH"'B ! : — =
La Maquinista de Levante. Foto: cortesia de la Fami- = Pirita P E—————
lia Bonilla. Marcasita = s e
Escoradita 3 :: il
Meymacita z = =
Limonita -E :.'q
Covelling | B
Cuarzo { -
Moscovita |
Turmaling | =
Apatito =
Rutilo ] ] ="
Clrcdn 7 ? —
Siderita 7 s L=
Facies de naturaleza grauvdquico-filitica pertene-
cientes al CEG, encajante de la mineralizacién. Esta
formacion, sitvada por debajo de la cuarcita armori- Ax Preseio te seaimpliienias o qus afechis sn mifmal & eifo depesiads phrelamaie
cana, presenta evidencias de metamorfismo de con- D el Vs 2 Ve g o b aly vl e wn wl yacimesio
tacto, puesto de manifiesto por el desarrollo de ris-
tales milimétricos de andalucita. Foto: P. Gumiel. Figura 5. Paragénesis y sucesion mineral del yacimiento de La Parrilla (modificado de Gumiel y Pineda, 1981).
brillo es vitreo y algunos cristales sontras- WOLFRAMITA la mina conserva un excelente cristal de
ltcidos. Durante los afios de produccion Y ESFALERITA blenda de 2 cm de arista en el seno de Un
de la mina se obtuvieron notables cristali- ( Fe, Mn) WO. prisma incoloro de cuarzo. Este ejemplar,
zaciones de casiterita sobre drusas de SnO: de la variedad ferrifera marmatita, mues-
cuarzo, compuestas por prismas brillantes tra un aspecto tetraédrico con las caras

entre 4 cm y 5 cm de longitud, cerrados  Son muy escasas en el yacimiento. Amarcadas por la estriacion triangular tipit
por piramide tetragonal. El desarrollo del veces, se observa wolframita reempla-ca de la blenda, las aristas vivas y el br
prisma es propio de la casiterita hidroter-zando a scheelita. Uno de los técnicos ddo vitreo.

mal, siendo los cristales de la fase neuma-
tolitica més achatados. También es carac
teristica la corrosion del prisma a modo de
picaduras y pérdida de coloracion, recu-
perandose hacia las terminaciones. Co
posterioridad a la etapa de explotacion, h
sido posible recoger algunos ejemplares
cristalizados de pequefio tamafio, acom
pafiados por mica que a veces ha sido clez=
sificada como zinnwaldita, suposicién g
gue no ha podido confirmarse.

PIRITA
FeS:

La pirita no es muy abundante. Suele
presentarse en tamafios muy finos juntc
con las otras menas, o bien en peliculas s¢
bre superficies de fractura de los filones.
Sin embargo, también han podido obte-
nerse ejemplares cubicos bien cristaliza:
dos, acompafados de prismas de cuarz
en las geodas del mismo. Cristales mas pe
querios desarrollan formas octaédricas, Cu::'spléndido cristal de scheelita semitransparente,
boctaédricas y posibles diploedros. ta. Coleccion: Jordi Fabre. Foto: F. Pifia.

de 10 mm de longitud, en una cavidad tapizada de moscovi-
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Geoda de scheelita en un filon muy notable (filon 62, Cristales de casiterita de 40 mm de longitud, sobre cuarzo. La corrosién de las partes centrales del prisma es
banco 4°). La importancia economica de este filinenel ~ un rasgo caracteristico de los ejemplares de esta localidad, si bien no sucede lo mismo con los pequeiios eris-
Kucimienlo fue considerable, alcanzando leyes de 1 tales asociados a la mica. Coleccion: Jordi Fabre. Foto: F. Pifia.

q/1. Fue denominado “filon greisen”, porque estaba
constitvido exdusivamente por mica y grandes masas

ristalinas de scheelita de color caramelo, no presenta-  que se disponen en las paredes de los fgeodas de moscovita, cuarzo y turmaling
:]:s"j:'::’szn:;,::;";" ;,",l,’,f,‘,';:"‘;':,lﬂee"f::ﬁ,:,':,,".:::fo lones, en contacto directo con el encajand_os cristales son incoloros y transparente:
arcilloso, aparecen lus cristalizaciones de scheelita. Fo- ~ te. Las superficies de exfoliacion son constituidos por el prisma hexagonal, ung
to: P. Gumiel (afio 1978). siempre perpendiculares a dicho contacpiramide y terminados frecuentemente e
to. Son frecuentes los cristales hexagonael pinacoide. Puede presentar inclusione
CUARZO les milimétricos de moscovita montados de turmalina. Nuevamente, carecemos d
Si0: : , : - Sl ' , ’ -
sobre finas agujas de turmalina, particu-analisis que determinen la especie concre
De caracter macrocristalino y color larmente en el cruce de dos de ellas quéa dentro del grupo de los apatitos.
blanco o gris, ligeramente transparente gparece actuar como nucleo de germina-
francamente incoloro. Puede representacion. Estas vistosas combinaciones hanMINERALES SECUNDARIOS:
hasta el 80 % o mas del contenido filonia-podido observarse en geodas pequefias
no en el yacimiento. Con frecuencia pre-de las zonas de salbanda o en el propio ESCORODITA

Ur—

D n S &

DU
T

senta geodas, cuyos cristales pueden adopuarzo. FeAsO+-2H-0

tar formas tabulares por el desarrollo se-

lectivo simétrico de algunas caras del GRUPO DE LAS Es el mineral secundario mas frecuen-

prisma. Estas geodas suelen estar rellenas TURMALINAS te, dada la abundancia y relativa inestabili

de un material arcilloso rojizo. Na(MgFe):Ab[(OH)(BOs)sSOis]  dad de la arsenopirita, de la que procede.

Se han observado tres hébitos diferentes:

MOSCOVITA Es menos frecuente que las anterio- -Escorodita masiva, firbroso-radial,
KAL(OH,F):AlSi;010 res. De aspecto microcristalino, suelenormalmente pseudomorfizando cristale:

formar concentraciones de aspecto lenti-de arsenopirita de hasta 2 cm de tamafio y
Se presenta normalmente como ban-<ular, de potencia inferior al centimetro de tonos marrones, rojizos y verdosos.

das de potencias inferiores al centimetroy se dispone generalmente hacia los bor- -En forma de costras de microcristale
des de los filones. Otras veces se preamarillentas o verdosas, epimdrficas d
senta en capilares desordenados dentrmoscovita, scheelita y turmalina.
del cuarzoy, con cierta frecuencia, crece -En grupos radiados de cristales pris
aérea componiendo delicadas muestrasnaticos verde azulados, milimétricos, el
traslicidas sobre nivelillos de moscovi- geodas de cuarzo con moscovita.
ta. No se ha determinado la especie mi-
neral a que pertenece dentro del grupo FERRITUNGSTITA (?)

de las turmalinas. (KCaNa)(W,Fe)(O,OH)s-H-O
GRUPO DEL APATITO Son relativamente abundantes las cos-
Cas[(ECLLOH)(PO:)s] tras pulverulentas (y en ocasiones lamina-
: - res) de un producto de alteracion de |

ristal de arsenopirita (12 mm) sobre cvarzo. Colec- Es relativamente escaso, encontrandoscheeelita, amarillo intenso que, a falta d
cion y foto: F. Pina. se en pequefios cristales milimétricos, eranalisis precisos, tentativamente ha sid
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Epimorfosis de dxidos de hierro sobre cristales rom-
hoédricos de un carbonato que se ha disvelto. Tama-
fio: 4 mm. Coleccién y foto: F. Pifia.

la especie denominada “meymacita’
WOs2H:0, no esta completamente defi-
nida como tal, siendo “una especie alta-§H
mente cuestionable” (R.V. Gaines et al, i
1997).

REJALGAR (?)
AsS

5 . Cristal de pirita sobre una masa del mismo mineral. Tamafio: 15 mm. Coleccién y foto: F. Piiia.
Se han encontrado pequefios cristales

prismaticos, de hasta 2 mm, de este mine-

ral, asociados a arsenopirita. siguientes minerales: moscovita, arsenopipresenten distinta orientacion que los filor
rita, scheelita, wolframita, calcopirita, pi- nes del haz principal apunta hacia esta Ul-
FILONES “CRUCEROS” rrotina, bismuto, bismutina, marcasita, tima posibilidad.
DE 0R|ENTI-\C|0N NW-SE. apatito y circon. También aparece rutlo. Como curiosidad mineralégica hay

ASOClI-\Cl()N MINERAL CI-\RACTERiS'ﬂCI-\ La_ asociacion mineral de estos ﬁlpnes eqjue sefalar la presencia de baritina en Un
tipica de un greisen, y su presencia puedeelgado filon “crucero” en la parte noroes;
Se trata de un reducido nimero de filo-ser interpretada como resultado de unde de la corta - Banco 1°-.
nes, cuya terminologia local de la minagreisenizacion de filones normales, o bien
queda explicada por su orientacion NW-se trata de filones emplazados temporal- A
SE, que “cruza” netamente al haz filonia- mente en una etapa metalogénica distinta DISTRIBUCION'ESPACIAL DE LA
no principal (NE-SW). Los filones “cruce- que la del haz principal. Probablemente, se MINERALIZACION DE SCHEELITA
ros” aparecen de forma muy subordinadarata de una fase metalogénica posterior Con objeto de tener una idea sobre la
y son diferentes de los del haz filoniano enriquecida en sulfuros. El hecho de quedistribucion espacial del principal mineral
principal, tanto por su paragénesis, como
por su textura y estructura. Por una part
presentan un salpicado homogéneo de s
furos (pirita, arsenopirita y esfalerita oscu-
ra), y son mas pobres en mineralizacion d
scheelita y casiterita que los anteriores
Microscopicamente, se han reconocido los

e Wy —Nl. . W

Lamentable aspecto de la planta en 1996, tras el definitivo abandono y las inundaciones que arrasaron la ins-
Cuboctaedro de pirita, de 2 mm de arista, en unape-  talacion. Por fortuna, hajo esta desoladora chatarra aguardan 40 millones de toneladas de mineral que algin
quefia cavidad de cuarzo. Coleccion y foto: F. Pifia. dia podran ser extraidas cuando la confluencia de capitales y cotizaciones lo permitan. Foto: G. Garcia.
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los puntos de la corta donde fueron vistos.
Como puede aobservarse en la figura 3
y para las dimensiones de la corta en aque-
lla época (1979-1980), la riqueza de la mi
neralizacion filoniana de scheelita aumen
taba progresivamente en profundidad. L
distribucion espacial de la arsenopirita er
andloga a la de la scheelita, lo que parece
indicar un origen y ley de distribucion co-
munes para ambos minerales. Por el con-
trario, no existen coincidencias notable:
entre mineralizaciones filonianas vy litolo-
gias especificas del encajante. Unicamen-
te parece que los tramos mas grauvaquicos
pudieran ser mas favorables al desarroll
filoniano, debido probablemente a la frac:
turacion mas intensa de los mismos.

Vista parcial de una de las lineas de trituracion del todo-uno. Foto cortesia de Joaquin Nieves.

de interés econdmico del yacimiento (sche
elita), se realiz6 un mapa de distribucion d

CARACTERES METALOGENICOS:

scheelita en los filones, en los cuatro ban PARAGENESB
cos que estaban en explotacion en los afi Y SUCESION MINERAL

1979-1980 (Figura 3). Este mapa vino a su

plir la falta de informacion existente sobre
distribucién de leyes en distintas zonas d
la corta, y ademas proporcion6 una valios
y definitiva informacion sobre la relacion

. . o Cuboctaedro de pirita sobre cuarzo. Tamafio: 3 mm.
dlreCta entre Ia mlnerallzaCIOn y IOS ﬁ|0neS. Coleccion: Zona Minera. Foto: F. Pifia.

Para su realizacibn se tomaron datos

Como resultado del analisis microsco-

pico sobre diversas laminas transparentes

y probetas pulidas, junto con las observa

ciones realizadas a escala macroscopica en

el estudio de la corta, se ha elaborado U
esguema en el que queda reflejada la pa

sobre la mineralogia de los distintos gru-pudo conocer cuales eran las zonas mas rgénesis y sucesion mineral del yacimients
pos de venas, adoptando un cddigo a l&as del yacimiento, asi como su distribu-de La Parrilla (Figura 5). En este esquem

vez sencillo y Util: para cada uno de los mi-cién espacial. modificado y ampliado del de Arribas y
nerales presentes se anotaba si era abun- Para los siguientes minerales: casiteritaAldaya (1972) y del de Gumiel y Pined

tos datos, individualmente para cada mi-relativa escasez, no se ha estudiado su diges de la paragénesis a la izquierda del di
neral, en el plano de la red filoniana, setribucion espacial, tan solo eran anotadograma, distinguiéndose los minerales hi
POgénicos y supergénicos. Asimismo, s

minerales del yacimiento (Figura 5).
Se pone de manifiesto la existencia d
una primera etapa metalogénica, de mas
ta temperatura, en la que se depositan: scl
elita, de forma mayoritaria en el yacimien-
to, wolframita y casiterita. La arsenopitita
acompafia a la scheelita, siendo el mineral
més abundante del yacimiento. Su deposi-
cién contindia durante el comienzo de la fa
se de precipitacion de los sulfuros. Apare
cen granos de bismuto muy accesorios, a
veces reemplazados por bismutina. Asimis
mo, se depositan pirrotina, calcopirita y es
falerita que lo hacen de forma minoritaria.
Como consecuencia de los procesos de
alteracion de los minerales hipogénicos, s
verifica una distribucién de los siguientes
minerales supergénicos: escorodita, mey
macita, limonita y covellina, a expensas
del reemplazamiento de arsenopirita,

[¢]

Cristales milimétricos de moscovita en las cavidades de la salbanda de los filones. Estos recubrimientos pueden
servir de matriz a diversas especies, o formar por si solos ejemplares de gran belleza. Coleccion y foto: F. Pifia.
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Corta de La Parrilla

Arsenopiritizacion en el encajante proximo a los fi-
lones: proceso de alteracion hidrotermal relacionado
con la formacion de los filones. Se caracteriza por la
aparicion de pequefios cristales de mispiquel, que
van siendo mas abundantes hacia los bordes de las
venas. Banco 1° de la corta. Foto: P. Gumiel.

scheelita, pirita y calcopirita respectiva-
mente (Figura 5).

ALTERACIONES HIDROTERMALES
DE LAS ROCAS ENCAJANTES

Los principales tipos de alteraciones hi-
drotermales que sufren las rocas encajar]
tes de la mineralizacion de La Parrilla, es
tan en relacion directa con la proximidad a Leyenda
los filones y son principalmente: turmali-
nizacion, greisenizacion, silicificacion y {1 Haces fitonianos mineralizades en scheslita

La turmalinizacion es una disemina-
cion de cristales milimétricos de turmalina Porfidos felsiticos
en el encajante, siendo mas abundante h
cia los bordes de las venas (en una anch
ra de 1 cm), y disminuyendo progresiva-| [+ + ¢ Granitos con procesos de grelsenizacion
mente segun se aleja de las mismas. La
senopiritizacion se traduce en la aparicio | Granitos con albitizacion +/- greisenizacion parcal

de cristales miimetricos de arsenopiritaen — ——  pizarras y grauvacas, con algin nivel de cuarcitas y calizas
el encajante proximo a los filones, y de skamificadas del Proterozoico Superior, afectadas per
igual forma, su abundancia esta en rela metamorfismo de contacto
cion directa con la proximidad a los filo-
nes. Tambien Se gpre_ma la eXBten_C_la d?igura 6a. Modelo 3-D del yacimiento de La Parrilla,
procesos de silicificacion y moscovitiza-
cién, asi como una diseminacion de sche
elita de tamarfio no superior a 0.1 mm (re
conocido con ldmpara U.V), procesos
siempre crecientes hacia los bordes de la
venas. Aunque menos frecuente, tambié
se observa un salpicado de pequefios grz
nulos de rutilo de neoformacion (intro-
duccién de titanio), siempre en el encajan
te adyacente a los filones.
Todos estos procesos de alteracione
hidrotermales estan originados como con
secuencia de la formacion de los filones,
en definitiva, con las soluciones minerali-
zadoras que dieron lugar a los mismos.

Digues da greisen y apalisis greisenizadas

en relacién con una cipula granitica no aflorante.

Cristal de arsenopirita de 18 mm, obtenido en la es-
combrera del rechazo de trituracion. Coleccion y fo-
to: F. Pifia.
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Cristal de scheelita en una pequefia geoda con turmalinas. Encuadre: 9 mm. Coleccion: P. Berdstegui. Foto: F. Pifia.
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Figura 6b. Cronologia de los grupos de venas en la corta Adelaida, mina La Parrilla.

ANALISIS GEOMETRICO DE LOS
SISTEMAS FILONIANOS. ESTUDIOS
RECIENTES DE CONECTIVIDAD

DE FRACTURAS como 40, 70, 100 y 150 mm.

ros en el estudio geométrico y estadistico
de los sistemas filonianos de la mina de Lz

Estadistica de venas en la mina de La Parrilla

Parr?ll'?l. Estos _auFores realizaron un p_rimer Estadistica venas (Banco-l]  (Banco-2)
andlisis cuantitativo del campo filoniano N°Venas 37 112
mineralizado, en base a la toma sistemati- Longitud Transversal () 109 03
ca de medidas de venas en todos los ban- Orientacion Transversgl ~ N100°E ~ N110°E
cos de explotacién de la corta. Igualmente, Rango Potencias (mm 16-25( 1-400
analizaron las potencias filonianas por| SumaPotencias (mm) 2892 4229
bancos, llegando a la conclusion de que_PotenciaMeda(mm)|  7816| 37,75
parece que hay una tendencia al aumento De”i/'dsgr:’:snwm 206%4 415;20

X i b ] ,
de la potencia de las venas en profundidad; Extensicn () 0027 008

siendo las potencias mas frecuentes las

. Tabla 1.- Caracteristicas estadisticas de los grupos
comprendidas entre 10 mm y 150 MM. 4o venas intersectados en dos Iransversa?es de

Las poblaciones de potencias eran muynuestreo en la mina de La Parrilla.

homogéneas en los bancos superiores gasticas en 3-D, para avanzar en el conog
por el contrario, en profundidad predomi- miento y modelizacion de los sistemas de
naban determinados valores de potenciagercolacion de los paleofluidos que dieron

Por otra parte, establecieron que de lagrilla (Gumiel y Campos, 1998; Raberts et
Gumiel y Pineda (1981) fueron pione- relaciones entre las potencias de los filonesi., 1998).

y las orientaciones de los mismos, se oh
serva que las potencias mas frecuente
(entre 10 mm y 150 mm) coinciden con el
haz filoniano de orientacion principal NE-
SW. Por el contrario, en los bancos infe-
riores, las mayores potencias tienden a s

tuarse en direcciones cercanas a E-W, oin

cluso NW-SE, coincidiendo con los
filones “cruceros”. Asimismo, estudiaron
otros parametros de interés, como la prg
porcion de relleno filoniano (material filo-

niano y cantidad de unidades filonianas)
estableciendo una relacién entre la poten

cia acumulada de todos los filones, el ndr

mero de filones y la longitud de aflora-
miento en cada banco. De este andlisis S
dedujo que, tanto la proporcién de material
filoniano, como el nimero de unidades fi-
lonianas aumentaban en profundidad.
Dado el interés cientifico de la mina de
La Parrilla, los ultimos trabajos realizados

contemplan aspectos relacionados con la
geometria de los filones, su distribucion est

pacial y las leyes de escalado fractal que in
tervienen en su formacion. Estos estudio
se realizan mediante el anélisis cuantitativc
de parametros, como potencia y espaciad
de los diferentes grupos de venas interse
tados en transversales perpendiculares a
orientacion de los filones (Gumiel et al.,
1995; Gumiel y Campos, 1998). Los resul-
tados obtenidos confirman que la potencie
y la densidad de las venas tienden a au
mentar en profundidad (Tabla 1).
También se han realizado ensayos d

conectividad de fracturas, mediante la carr

tografia de detalle de las trazas filonianas
(Figura 4), y a partir de simulaciones esto-

lugar a los filones mineralizados de La Pa:

Cristal de arsenopirita sobre cuarzo. Encuadre: 10 mm.
Coleccion : P. Berdstegui. Foto: F. Pifia.
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Las zonas seleccionadas en las que g
ha llevado a cabo una cartografia de detg
lle de las trazas de las venas, han sido tan
bién muestreadas para su posterior andlis
guimico de elementos como W, Sn, As 'y
Au. El objeto ha sido comparar contenidos
metélicos en estos elementos y zonas d
dilatacion en las intersecciones de venas
Los resultados obtenidos muestran claraj
mente la buena correlacion existente entrg
zonas con enriquecimiento en contenidog
metélicos de W, Sn, As, y Au, y zonas de

Sriuncin oo 1o M
k= La Parmdn

‘anas g orden 1)
Wherias oe arden (2]
— AN O e (3]

MaasmoeTisims i contacio

rT:I‘: C il girwiillica

dilatacion de las venas, descartandose lgigura 6c. Modelo de cizalla que afecta a lus venas de La Parrillg, y su relacion con el emplazamiento de una

existencia de contenidos metalicos en lagdpvla granifica.

rocas encajantes.
Esto corrobora lo expresado por Gu

miel y Pineda (1981), después de realizaJ

un estudio de geoquimica de rocas en |
corta, con objeto de localizar niveles enri-

guecidos en un posible “stock” metalico |
enW, Sny As que, posteriormente por re-. « =
movilizaciones, hubiera dado lugar a la|*

concentracion de mineralizacion explota-
ble. Estos autores establecieron que no s
observa ninguna relacion evidente entre
distribucion de scheelita (contenido en
WO,) y determinadas facies litoldgicas del
encajante.

TIPOLOGIA Y MODELIZACION
DEL YACIMIENTO

Flota de camiones Komatsu y Caterpillar, para el
transporte de tierras. Foto: cortesia de la Familia
Bonilla.

para explicar el origen de la mineraliza-

cion de La Parrilla fue descartado por Gu-
Los filones de cuarzo con scheelita demiel y Pineda (1981), puesto que existiandos que realizé la Compariia Rioibex S.A.
la mina de La Parrilla, por su asociacion mas argumentos a favor de una minerali-en el fondo de la corta). Un argumento im

mineralégica, pertenecen a la asociacidrzacion “epigenética-extrafia” relacionada

(g-w): cuarzo, scheelita-wolframita, de con la existencia de una clpula granitica
Arribas (1979), en la que la scheelita esen profundidad. Hay pruebas contunden
el principal mineral de wolframio en la tes como para pensar que la mineraliza:
paragénesis. También, el yacimiento per-cion es epigenética, puesto que la disemif

tenece al tipo IV “Yacimientos relacio-

nados con cUpulas graniticas no afloranna en el encajante no es primaria comc
tes”, de Gumiel (1981), en base a la po-consecuencia del metamorfismo, sino cla:
ramente relacionada con el emplazamien

sicion relativa de la mineralizacion con
respecto a una in-
trusion con la que
puede estar rela-
cionada. Igualmen-
te, define el tipo
2.4,. “"Filones de
cuarzo con scheeli-

toliticos” de (Gumiel 1984).

Por otra parte, el yacimiento de La
Parrilla encaja precisamente en el tipo
a2: “Stockwork y filoncillos sin relacion
conocida con un plutén”, de Burnol et
al., (1978).

La potencia y la

densidad de los filones

tienden a aumentar
en profundidad

nacion de scheelita, arsenopirita y turmali-

to filoniano (conviene re-
cordar que todos estos fe-
némenos son crecientes
con la proximidad a los fi-
lones).

Mediante la prospec-

cién regional estratégica, se |
ta-casiterita en haces filonianos extrabaimuestrearon todas las formaciones litol6-
gicas en superficie y en una amplia zong |

fuera de la influencia de la mina. Los con-
tenidos en Wy Sn, (medias de 12.40 pp
y 11.64 ppm respectivamente, para un to

tal de 72 muestras) muestran claramente €

bajo fondo regional y la no existencia, al

cientemente extenso a escala regional €
riquecido en dichos elementos.

Estos hechos llevaron a considerar qu
la mineralizacion de scheelita de La Parri
lla es un hecho metalogénico local, que s
traduce en el desarrollo de un campo filo
niano bien individualizado y particular-
mente rico en scheelita (posible extensio
del campo filoniano 1.500 m en direccion
WNW x 700 m en sentido NNE). Por con-
siguiente, dada la situacién de la mineral
zacion de scheelita en el exocontacto, las
consideraciones genéticas sobre el origen
de la misma apuntan a la existencia de una
cUpula granitica en profundidad (dato qu
ha sido confirmado, puesto que se cort
granito en uno de los sondeos mas profu

[0}
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o
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-

AT . . . . oo sobre moscovita. Co-
Una hipotesis “singenético-familiar” menos en superficie, de ningln nivel sufi- lecién: Jesis Villar. Foto: F. Pifia.

Cristal de casiterita de 6 mm,
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Vista ?eneral de las instalaciones de trituracion (parte izquierda de la foto) y concentracion del todo-uno (primer J)Iano, derechu y posIerlor, en estructura roja), ofici-
nas y laboratorios de la mina, en octubre de 1984. La capacidad nominal era de 300 t/h, con un volumen de producto en torno a 100 t/mes de scheelita, totalmente
destinada a la exportacion. Foto: Paisajes Espaiioles, S.A.

portante a favor de esta hipétesis es la exisina importante banda de deformacién, deproximidades de Santa Marta de Magas
tencia de una aureola de metamorfismo delireccion aproximada N-S a NNW-SSE ca. La zona de cizalla se prolonga por €
contacto en los materiales encajantes de Ila Zona de Cizalla ductil-fragil de Mon- Oeste del stock granitico de Plasenzuel
mina de La Parrilla (Figura 1). tAnchez) es muy significativa. Con estadonde se encuentran los importantes con

Pero a su vez, las soluciones minerali-estructura, al menos espacialmente, s@ntos filonianos con mineralizacion de
zadoras que originaron la mineralizacionencuentran relacionados, un numeroslata y plomo (La Serafina, la Sevillana
de La Parrilla y la propia ctpula graniti- conjunto de mineralizaciones: en el ex-etc.). La extension Sur de la banda de de-
ca, pueden estar espacialmente asociada®mo Norte de la misma, se sitlian los in-formacion esta bien representada por la
con una zona de cizalla (Gumiel et suficientemente conocidos grupos filo- “fabrica” dctil-fragil que presenta el gra-
al.,1995). Su situacion en el limite Sur denianos con mineralizacion de plata de lasnito de Montanchez, con desarrollo de
planos S/C, que marcan un movimientc
de sentido sinistral (Figura 2). Finalmen-
te, en el extremo Sur de la estructura s
encuentran los filones de wolframita y/o
casiterita de Arroyomolinos de Montan-
chez y los conjuntos filonianos de El Sex
tily La Parrilla, que ocuparian estructuras
de segundo orden (fracturas de orienta

Qo=

[¢)

Equipos de curgia para las operaciones mineras. Fo-

Grupo de cristales de 7 mm de arsenopirita. Coleccion: Zona Minera. Foto: F. Pifia. to: cortesia de la Familia Bonilla.
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Cristal de casiterita de 4 mm, sobre moscovita, en el que se puede observar la combinacién de dos prismas y la piramide tetragonal. Coleccion: Jesis Villar. Foto: F. Pifia.

Escorodita pseudomorfica de arsenopirita. Cristal de
14 mm. Coleccion: B. Sdinz de Baranda. Foto: F. Pifia.

cion principal NE-SW) relacionadas co
la zona de cizalla.
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